
   CERTIFICAT DE RECEPTION 3.1 / EN 10204:2004
Inspection Certificate 3.1 / EN 10204:2004
Prüfbescheinigung 3.1 / EN 10204:2004

   Numéro de document
Document number
Bescheinigungnummer

 Rev  00

2022-300033 

 Page
 Sheet
 Seite

001
/

055

   Client - Purchaser - Besteller ARCELORMITTAL DSTC FZE
   Référence client - Purchase order - Kaufauftrag PO20010261 - NO EXPORT LICENSE NEED
   Projet - Project - Projekt

    INDUSTEEL France
  Site  : Le Creusot 56 RUE CLEMENCEAU 71200 LE CREUSOT

   Produit - Product - Erzeugnis Plate(s)
   Commande / Poste - Internal order - Werksbestellung 1329050 / 000010
   Bordereau de livraison - Delivery note - Lieferungsdokument 

 #010 - PRODUITS LIVRES - DELIVERED PRODUCTS - GELIEFERTEN GEGENSTÄNDE

   Nuance - Grade - Werkstoff  SAFE 500    Selon norme - According to - Entsprechend  INDUSTEEL
     Epaisseur - Thickness - Dicke      Largeur - Width - Breite      Longueur - Length - Länge 6.50 mm  1,500 mm  3,000 mm
 Spécification - Specification - Spezifikation

https://eservices.industeel.be 

   
Nbre

Nbr
Stz

   
N° produit

Product
Erzeugnis

   
N° de coulée

Ladle nr.
Schmelze nr.

   
N° de lot de contrôle

Inspection lot nr.
Prüflos nr.

   
Nbre

Nbr
Stz

   
N° produit

Product
Erzeugnis

   
N° de coulée

Ladle nr.
Schmelze nr.

   
N° de lot de contrôle

Inspection lot nr.
Prüflos nr.

 01  267971001  F8040  248958T01-P.1/4  01  267971002  F8040  248958T01-P.1/4
 01  267971003  F8040  248958T01-P.1/4  01  267971004  F8040  248958T01-P.1/4
 01  267971005  F8040  248958T01-P.1/4  01  267971006  F8040  248958T01-P.1/4
 01  267971007  F8040  248958T01-P.1/4  01  267971008  F8040  248958T01-P.1/4
 01  267971009  F8040  248958T01-P.1/4  01  267971010  F8040  248958T01-P.1/4
 01  267971011  F8040  248958T01-P.1/4  01  267971012  F8040  248958T01-P.1/4
 01  267971013  F8040  248958T01-P.1/4  01  267971014  F8040  248958T01-P.1/4
 01  267971015  F8040  248958T01-P.1/4  01  267971016  F8040  248958T01-P.1/4
 01  267971017  F8040  248958T01-P.1/4  01  267971018  F8040  248958T01-P.1/4
 01  267971019  F8040  248958T01-P.1/4  01  267971020  F8040  248958T01-P.1/4
 01  267971021  F8040  248958T01-P.1/4  01  267971022  F8040  248958T01-P.1/4
 01  267971023  F8040  248958T01-P.1/4  01  267971024  F8040  248958T01-P.1/4
 01  267971025  F8040  248958T01-P.1/4  01  267971026  F8040  248958T01-P.1/4
 01  267971027  F8040  248958T01-P.1/4  01  267971028  F8040  248958T01-P.1/4
 01  267971029  F8040  248958T01-P.1/4  01  267971030  F8040  248958T01-P.1/4
 01  267971031  F8040  248958T01-P.1/4  01  267971032  F8040  248958T01-P.1/4
 01  267971033  F8040  248958T01-P.1/4    

     Total - Total - Gesamtzahl  033

 Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.
 We hereby certify that the above mentioned products are complying with the order requirements.
 Wir bestätigen hiermit, dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellungvorschriften entsprechen.

 JEREMY GOMEZ
 03/01/2022
 Gestionnaire Commande
 Mill inspector
 Werksbeauftragte
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Prüfbescheinigung 3.1 / EN 10204:2004
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   Client - Purchaser - Besteller ARCELORMITTAL DSTC FZE
   Référence client - Purchase order - Kaufauftrag PO20010261 - NO EXPORT LICENSE NEED
   Projet - Project - Projekt

    INDUSTEEL France
  Site  : Le Creusot 56 RUE CLEMENCEAU 71200 LE CREUSOT

   Produit - Product - Erzeugnis Plate(s)
   Commande / Poste - Internal order - Werksbestellung 1329050 / 000010
   Bordereau de livraison - Delivery note - Lieferungsdokument 

 #020 - ANALYSE CHIMIQUE DE COULEE - HEAT CHEMICAL COMPOSITION - SCHMELZE CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG

 C  Mn  P  S  Si  Cu  Ti  Ni  Al
 %  %  %  %  %  %  %  %  %

 Min.  0.350  1.150      0.020  0.100  0.020
 F8040  0.356  1.257  0.0083  0.0006  0.159  0.039  0.033  0.134  0.029
 Max.  0.390  1.450  0.0250  0.0030  0.300  0.150  0.060  0.180  0.065

 Cr  B  N       
 %  %  %       

 Min.  0.080  0.0010        
 F8040  0.110  0.0021  0.0045       
 Max.  0.130  0.0040  0.0090       

 #030 - ANALYSES PRODUITS - PRODUCTS ANALYSIS - STÜCKANALYSEN

 C  Mn  P  S  Si  Cu  Ti  Ni  Al
 %  %  %  %  %  %  %  %  %

 Min.  0.350  1.150      0.020  0.100  0.020
 248958T01-P.1/4 P  0.351  1.218  0.0061  0.0007  0.145  0.041  0.028  0.121  0.028

 Max.  0.390  1.450  0.0250  0.0030  0.300  0.150  0.060  0.180  0.065
 Cr  B  N       
 %  %  %       

 Min.  0.080  0.0010        
 248958T01-P.1/4 P  0.129  0.0018  0.0003       

 Max.  0.130  0.0040  0.0090       

 Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.
 We hereby certify that the above mentioned products are complying with the order requirements.
 Wir bestätigen hiermit, dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellungvorschriften entsprechen.

 JEREMY GOMEZ
 03/01/2022
 Gestionnaire Commande
 Mill inspector
 Werksbeauftragte
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   Client - Purchaser - Besteller ARCELORMITTAL DSTC FZE
   Référence client - Purchase order - Kaufauftrag PO20010261 - NO EXPORT LICENSE NEED
   Projet - Project - Projekt

    INDUSTEEL France
  Site  : Le Creusot 56 RUE CLEMENCEAU 71200 LE CREUSOT

   Produit - Product - Erzeugnis Plate(s)
   Commande / Poste - Internal order - Werksbestellung 1329050 / 000010
   Bordereau de livraison - Delivery note - Lieferungsdokument 

 #072 ESSAIS MECANIQUES - MECHANICAL TESTS - MECHANISCHE PRÜFUNGEN

 
 TRACTION A L' AMBIANTE - ROOM TEMPERATURE TENSILE TEST - ZUGVERSUCH BEI RT

 

  

TRACTION PRISMATIQUE (10 X 6.50 MM)
Test description - Prüfbeschreibung

Rp 0,2% Rm A

Lo=5,65V

So

N° lot QM Etat Loc Epr. T° Uni Mac Uni MPa MPa %

       Min 1,100 1,450 8

       Max

248958T01-P.1/4 000 P1/4 1/2SL     20 °C  1,384 1,885 8

Instrument M01 MOHR & FEDERHAFF

 
 TRACTION A L' AMBIANTE - ROOM TEMPERATURE TENSILE TEST - ZUGVERSUCH BEI RT

 

  

TRACTION PRISMATIQUE (10 X 6.50 MM)
Test description - Prüfbeschreibung

Rp 0,2% Rm A

Lo=5,65V

So

N° lot QM Etat Loc Epr. T° Uni Mac Uni MPa MPa %

       Min 1,100 1,450 8

       Max

248958T01-P.1/4 000 P1/4 1/2ST     20 °C  1,284 1,823 9

Instrument M01 MOHR & FEDERHAFF

 
 RESILIENCE - TOUGHNESS - KERBSCHLAGZÄHIGKEIT

 

  

CHARPY V (10 X 5 MM)
Test description - Prüfbeschreibung

Energ Ind Energ Ind Energ Ind Energ Ave HB10 Ind HB10 Ind HB10 Ind HB10 Aver

N° lot QM Etat Loc Epr. T° Uni Mac Uni ft.lbf ft.lbf ft.lbf ft.lbf HB HB HB HB

       Min 7 477

       Max 534

248958T01-P.1/4 000 P1/4 1/2SL    -40 °C  12 12 10 11 533 533 533 533

Instrument MO6 SCHENK TREBEL 450J

 
 RESILIENCE - TOUGHNESS - KERBSCHLAGZÄHIGKEIT

 

  

CHARPY V (10 X 5 MM)
Test description - Prüfbeschreibung

Energ Ind Energ Ind Energ Ind Energ Ave HB10 Ind HB10 Ind HB10 Ind HB10 Aver

N° lot QM Etat Loc Epr. T° Uni Mac Uni ft.lbf ft.lbf ft.lbf ft.lbf HB HB HB HB

       Min 6 477

       Max 534

248958T01-P.1/4 000 P1/4 1/2ST    -40 °C  15 16 15 15 528 528 528 528

Instrument MO6 SCHENK TREBEL 450J

 Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.
 We hereby certify that the above mentioned products are complying with the order requirements.
 Wir bestätigen hiermit, dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellungvorschriften entsprechen.

 JEREMY GOMEZ
 03/01/2022
 Gestionnaire Commande
 Mill inspector
 Werksbeauftragte
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   Client - Purchaser - Besteller ARCELORMITTAL DSTC FZE
   Référence client - Purchase order - Kaufauftrag PO20010261 - NO EXPORT LICENSE NEED
   Projet - Project - Projekt

    INDUSTEEL France
  Site  : Le Creusot 56 RUE CLEMENCEAU 71200 LE CREUSOT

   Produit - Product - Erzeugnis Plate(s)
   Commande / Poste - Internal order - Werksbestellung 1329050 / 000010
   Bordereau de livraison - Delivery note - Lieferungsdokument 

 
 PLIAGE - BENDING TEST - BIEGEVERSUCH

 

  

PLIAGE NORMAL (250 X 25.40 MM)
Test description - Prüfbeschreibung

N° lot QM Etat Loc Epr. T° Uni Mac

       

       

248958T01-P.1/4 000 P1/4 PST     20 °C  

ANGLE 90°

Comment Inside radius : 4T

Test  result Satisfactory according to standard

 Loc 1/4  Quart - 1/4 Width - 1/4 Breite

 Loc P  Pied - Bottom - Fuß

 Epr. Epaisseur 1/2  Mi épaisseur - 1/2 Thickness - 1/2 Dicke

 Epr. Epaisseur P  Peau - Rolled Surface - Walzfläche

 Epr. Face S  Supérieure - Upper face - obere

 Epr. Sens L  Long - Longitudinal - Längs

 Epr. Sens T  Travers - Transverse - Quer

 Etat 000  Etat thermique de livraison - Heat treatment state of delivery - Wärmebehandlung Lieferustand

 Epr.Ep./Face/Sens 1/2SL  Mi épaisseur - 1/2 Thickness - 1/2 Dicke / Supérieure  - Upper face - obere / Long - Longitudinal - Längs

 Epr.Ep./Face/Sens 1/2ST  Mi épaisseur - 1/2 Thickness - 1/2 Dicke / Supérieure  - Upper face - obere / Travers - Transverse - Quer

 Epr.Ep./Face/Sens PST  Peau - Rolled Surface - Walzfläche / Supérieure  - Upper face - obere / Travers - Transverse - Quer

 Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.
 We hereby certify that the above mentioned products are complying with the order requirements.
 Wir bestätigen hiermit, dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellungvorschriften entsprechen.

 JEREMY GOMEZ
 03/01/2022
 Gestionnaire Commande
 Mill inspector
 Werksbeauftragte
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   Client - Purchaser - Besteller ARCELORMITTAL DSTC FZE
   Référence client - Purchase order - Kaufauftrag PO20010261 - NO EXPORT LICENSE NEED
   Projet - Project - Projekt

    INDUSTEEL France
  Site  : Le Creusot 56 RUE CLEMENCEAU 71200 LE CREUSOT

   Produit - Product - Erzeugnis Plate(s)
   Commande / Poste - Internal order - Werksbestellung 1329050 / 000010
   Bordereau de livraison - Delivery note - Lieferungsdokument 

 #082 ESSAIS TECHNOLOGIQUES - TECHNOLOGICAL TESTS - TECHNOLOGISCHE PRÜFUNGEN

 
 ESSAI DE TIR - BALLISTIC TEST - BALLISTISCHEN TEST

 

  

Ballistique
Test description - Prüfbeschreibung

248958T01-P.1/4

Appendix AN_0043005028_000060_248958T01_001

 Loc 1/4  Quart - 1/4 Width - 1/4 Breite

 Loc P  Pied - Bottom - Fuß

 Epr. Epaisseur S  Standard - Standard - Standard

 Epr. Face S  Supérieure - Upper face - obere

 Epr. Sens S  Standard - Standard - Standard

 Etat 000  Etat thermique de livraison - Heat treatment state of delivery - Wärmebehandlung Lieferustand

 Epr.Ep./Face/Sens SSS  Standard - Standard - Standard / Supérieure  - Upper face - obere / Standard - Standard - Standard

 Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.
 We hereby certify that the above mentioned products are complying with the order requirements.
 Wir bestätigen hiermit, dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellungvorschriften entsprechen.

 JEREMY GOMEZ
 03/01/2022
 Gestionnaire Commande
 Mill inspector
 Werksbeauftragte
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   Client - Purchaser - Besteller ARCELORMITTAL DSTC FZE
   Référence client - Purchase order - Kaufauftrag PO20010261 - NO EXPORT LICENSE NEED
   Projet - Project - Projekt

    INDUSTEEL France
  Site  : Le Creusot 56 RUE CLEMENCEAU 71200 LE CREUSOT

   Produit - Product - Erzeugnis Plate(s)
   Commande / Poste - Internal order - Werksbestellung 1329050 / 000010
   Bordereau de livraison - Delivery note - Lieferungsdokument 

 #092 - DURETE SUR TÔLES - HARDNESS - HÄRTE

Produit - Product - Erzeugnis  267971001

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL-DTL-46100E + AMDT 4

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Unité - Unit - HB

Position - Position - Lage

Dureté  - Pied Rive
Gauche

Hardness - Bottom edge left

Dureté  - Tête Rive
Droite

Hardness - Top edge right

 Mini -  - 477 477

 Relevé - Actual - Ist 514 514

 Maxi -  - 534 534

Produit - Product - Erzeugnis  267971002

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL-DTL-46100E + AMDT 4

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Unité - Unit - HB

Position - Position - Lage

Dureté  - Pied Rive
Gauche

Hardness - Bottom edge left

Dureté  - Tête Rive
Droite

Hardness - Top edge right

 Mini -  - 477 477

 Relevé - Actual - Ist 514 514

 Maxi -  - 534 534

Produit - Product - Erzeugnis  267971003

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL-DTL-46100E + AMDT 4

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Unité - Unit - HB

Position - Position - Lage

Dureté  - Pied Rive
Gauche

Hardness - Bottom edge left

Dureté  - Tête Rive
Droite

Hardness - Top edge right

 Mini -  - 477 477

 Relevé - Actual - Ist 514 514

 Maxi -  - 534 534

 Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.
 We hereby certify that the above mentioned products are complying with the order requirements.
 Wir bestätigen hiermit, dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellungvorschriften entsprechen.

 JEREMY GOMEZ
 03/01/2022
 Gestionnaire Commande
 Mill inspector
 Werksbeauftragte
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   Client - Purchaser - Besteller ARCELORMITTAL DSTC FZE
   Référence client - Purchase order - Kaufauftrag PO20010261 - NO EXPORT LICENSE NEED
   Projet - Project - Projekt

    INDUSTEEL France
  Site  : Le Creusot 56 RUE CLEMENCEAU 71200 LE CREUSOT

   Produit - Product - Erzeugnis Plate(s)
   Commande / Poste - Internal order - Werksbestellung 1329050 / 000010
   Bordereau de livraison - Delivery note - Lieferungsdokument 

Produit - Product - Erzeugnis  267971004

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL-DTL-46100E + AMDT 4

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Unité - Unit - HB

Position - Position - Lage

Dureté  - Pied Rive
Gauche

Hardness - Bottom edge left

Dureté  - Tête Rive
Droite

Hardness - Top edge right

 Mini -  - 477 477

 Relevé - Actual - Ist 514 514

 Maxi -  - 534 534

Produit - Product - Erzeugnis  267971005

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL-DTL-46100E + AMDT 4

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Unité - Unit - HB

Position - Position - Lage

Dureté  - Pied Rive
Gauche

Hardness - Bottom edge left

Dureté  - Tête Rive
Droite

Hardness - Top edge right

 Mini -  - 477 477

 Relevé - Actual - Ist 514 514

 Maxi -  - 534 534

Produit - Product - Erzeugnis  267971006

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL-DTL-46100E + AMDT 4

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Unité - Unit - HB

Position - Position - Lage

Dureté  - Pied Rive
Gauche

Hardness - Bottom edge left

Dureté  - Tête Rive
Droite

Hardness - Top edge right

 Mini -  - 477 477

 Relevé - Actual - Ist 514 514

 Maxi -  - 534 534

Produit - Product - Erzeugnis  267971007

 Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.
 We hereby certify that the above mentioned products are complying with the order requirements.
 Wir bestätigen hiermit, dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellungvorschriften entsprechen.

 JEREMY GOMEZ
 03/01/2022
 Gestionnaire Commande
 Mill inspector
 Werksbeauftragte



   CERTIFICAT DE RECEPTION 3.1 / EN 10204:2004
Inspection Certificate 3.1 / EN 10204:2004
Prüfbescheinigung 3.1 / EN 10204:2004

   Numéro de document
Document number
Bescheinigungnummer

 Rev  00

2022-300033 

 Page
 Sheet
 Seite

008
/

055

   Client - Purchaser - Besteller ARCELORMITTAL DSTC FZE
   Référence client - Purchase order - Kaufauftrag PO20010261 - NO EXPORT LICENSE NEED
   Projet - Project - Projekt

    INDUSTEEL France
  Site  : Le Creusot 56 RUE CLEMENCEAU 71200 LE CREUSOT

   Produit - Product - Erzeugnis Plate(s)
   Commande / Poste - Internal order - Werksbestellung 1329050 / 000010
   Bordereau de livraison - Delivery note - Lieferungsdokument 

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL-DTL-46100E + AMDT 4

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Unité - Unit - HB

Position - Position - Lage

Dureté  - Pied Rive
Gauche

Hardness - Bottom edge left

Dureté  - Tête Rive
Droite

Hardness - Top edge right

 Mini -  - 477 477

 Relevé - Actual - Ist 514 514

 Maxi -  - 534 534

Produit - Product - Erzeugnis  267971008

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL-DTL-46100E + AMDT 4

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Unité - Unit - HB

Position - Position - Lage

Dureté  - Pied Rive
Gauche

Hardness - Bottom edge left

Dureté  - Tête Rive
Droite

Hardness - Top edge right

 Mini -  - 477 477

 Relevé - Actual - Ist 514 514

 Maxi -  - 534 534

Produit - Product - Erzeugnis  267971009

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL-DTL-46100E + AMDT 4

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Unité - Unit - HB

Position - Position - Lage

Dureté  - Pied Rive
Gauche

Hardness - Bottom edge left

Dureté  - Tête Rive
Droite

Hardness - Top edge right

 Mini -  - 477 477

 Relevé - Actual - Ist 514 514

 Maxi -  - 534 534

Produit - Product - Erzeugnis  267971010

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.
 We hereby certify that the above mentioned products are complying with the order requirements.
 Wir bestätigen hiermit, dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellungvorschriften entsprechen.

 JEREMY GOMEZ
 03/01/2022
 Gestionnaire Commande
 Mill inspector
 Werksbeauftragte
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   Client - Purchaser - Besteller ARCELORMITTAL DSTC FZE
   Référence client - Purchase order - Kaufauftrag PO20010261 - NO EXPORT LICENSE NEED
   Projet - Project - Projekt

    INDUSTEEL France
  Site  : Le Creusot 56 RUE CLEMENCEAU 71200 LE CREUSOT

   Produit - Product - Erzeugnis Plate(s)
   Commande / Poste - Internal order - Werksbestellung 1329050 / 000010
   Bordereau de livraison - Delivery note - Lieferungsdokument 

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL-DTL-46100E + AMDT 4

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Unité - Unit - HB

Position - Position - Lage

Dureté  - Pied Rive
Gauche

Hardness - Bottom edge left

Dureté  - Tête Rive
Droite

Hardness - Top edge right

 Mini -  - 477 477

 Relevé - Actual - Ist 514 514

 Maxi -  - 534 534

Produit - Product - Erzeugnis  267971011

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL-DTL-46100E + AMDT 4

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Unité - Unit - HB

Position - Position - Lage

Dureté  - Pied Rive
Gauche

Hardness - Bottom edge left

Dureté  - Tête Rive
Droite

Hardness - Top edge right

 Mini -  - 477 477

 Relevé - Actual - Ist 514 514

 Maxi -  - 534 534

Produit - Product - Erzeugnis  267971012

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL-DTL-46100E + AMDT 4

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Unité - Unit - HB

Position - Position - Lage

Dureté  - Pied Rive
Gauche

Hardness - Bottom edge left

Dureté  - Tête Rive
Droite

Hardness - Top edge right

 Mini -  - 477 477

 Relevé - Actual - Ist 514 514

 Maxi -  - 534 534

Produit - Product - Erzeugnis  267971013

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL-DTL-46100E + AMDT 4

 Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.
 We hereby certify that the above mentioned products are complying with the order requirements.
 Wir bestätigen hiermit, dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellungvorschriften entsprechen.

 JEREMY GOMEZ
 03/01/2022
 Gestionnaire Commande
 Mill inspector
 Werksbeauftragte



   CERTIFICAT DE RECEPTION 3.1 / EN 10204:2004
Inspection Certificate 3.1 / EN 10204:2004
Prüfbescheinigung 3.1 / EN 10204:2004

   Numéro de document
Document number
Bescheinigungnummer

 Rev  00

2022-300033 

 Page
 Sheet
 Seite

010
/

055

   Client - Purchaser - Besteller ARCELORMITTAL DSTC FZE
   Référence client - Purchase order - Kaufauftrag PO20010261 - NO EXPORT LICENSE NEED
   Projet - Project - Projekt

    INDUSTEEL France
  Site  : Le Creusot 56 RUE CLEMENCEAU 71200 LE CREUSOT

   Produit - Product - Erzeugnis Plate(s)
   Commande / Poste - Internal order - Werksbestellung 1329050 / 000010
   Bordereau de livraison - Delivery note - Lieferungsdokument 

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Unité - Unit - HB

Position - Position - Lage

Dureté  - Pied Rive
Gauche

Hardness - Bottom edge left

Dureté  - Tête Rive
Droite

Hardness - Top edge right

 Mini -  - 477 477

 Relevé - Actual - Ist 514 514

 Maxi -  - 534 534

Produit - Product - Erzeugnis  267971014

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL-DTL-46100E + AMDT 4

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Unité - Unit - HB

Position - Position - Lage

Dureté  - Pied Rive
Gauche

Hardness - Bottom edge left

Dureté  - Tête Rive
Droite

Hardness - Top edge right

 Mini -  - 477 477

 Relevé - Actual - Ist 514 514

 Maxi -  - 534 534

Produit - Product - Erzeugnis  267971015

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL-DTL-46100E + AMDT 4

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Unité - Unit - HB

Position - Position - Lage

Dureté  - Pied Rive
Gauche

Hardness - Bottom edge left

Dureté  - Tête Rive
Droite

Hardness - Top edge right

 Mini -  - 477 477

 Relevé - Actual - Ist 514 514

 Maxi -  - 534 534

Produit - Product - Erzeugnis  267971016

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL-DTL-46100E + AMDT 4

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

 Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.
 We hereby certify that the above mentioned products are complying with the order requirements.
 Wir bestätigen hiermit, dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellungvorschriften entsprechen.

 JEREMY GOMEZ
 03/01/2022
 Gestionnaire Commande
 Mill inspector
 Werksbeauftragte



   CERTIFICAT DE RECEPTION 3.1 / EN 10204:2004
Inspection Certificate 3.1 / EN 10204:2004
Prüfbescheinigung 3.1 / EN 10204:2004

   Numéro de document
Document number
Bescheinigungnummer

 Rev  00

2022-300033 

 Page
 Sheet
 Seite

011
/

055

   Client - Purchaser - Besteller ARCELORMITTAL DSTC FZE
   Référence client - Purchase order - Kaufauftrag PO20010261 - NO EXPORT LICENSE NEED
   Projet - Project - Projekt

    INDUSTEEL France
  Site  : Le Creusot 56 RUE CLEMENCEAU 71200 LE CREUSOT

   Produit - Product - Erzeugnis Plate(s)
   Commande / Poste - Internal order - Werksbestellung 1329050 / 000010
   Bordereau de livraison - Delivery note - Lieferungsdokument 

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Unité - Unit - HB

Position - Position - Lage

Dureté  - Pied Rive
Gauche

Hardness - Bottom edge left

Dureté  - Tête Rive
Droite

Hardness - Top edge right

 Mini -  - 477 477

 Relevé - Actual - Ist 514 514

 Maxi -  - 534 534

Produit - Product - Erzeugnis  267971017

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL-DTL-46100E + AMDT 4

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Unité - Unit - HB

Position - Position - Lage

Dureté  - Pied Rive
Gauche

Hardness - Bottom edge left

Dureté  - Tête Rive
Droite

Hardness - Top edge right

 Mini -  - 477 477

 Relevé - Actual - Ist 514 514

 Maxi -  - 534 534

Produit - Product - Erzeugnis  267971018

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL-DTL-46100E + AMDT 4

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Unité - Unit - HB

Position - Position - Lage

Dureté  - Pied Rive
Gauche

Hardness - Bottom edge left

Dureté  - Tête Rive
Droite

Hardness - Top edge right

 Mini -  - 477 477

 Relevé - Actual - Ist 514 514

 Maxi -  - 534 534

Produit - Product - Erzeugnis  267971019

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL-DTL-46100E + AMDT 4

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

 Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.
 We hereby certify that the above mentioned products are complying with the order requirements.
 Wir bestätigen hiermit, dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellungvorschriften entsprechen.

 JEREMY GOMEZ
 03/01/2022
 Gestionnaire Commande
 Mill inspector
 Werksbeauftragte



   CERTIFICAT DE RECEPTION 3.1 / EN 10204:2004
Inspection Certificate 3.1 / EN 10204:2004
Prüfbescheinigung 3.1 / EN 10204:2004

   Numéro de document
Document number
Bescheinigungnummer

 Rev  00

2022-300033 

 Page
 Sheet
 Seite
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/

055

   Client - Purchaser - Besteller ARCELORMITTAL DSTC FZE
   Référence client - Purchase order - Kaufauftrag PO20010261 - NO EXPORT LICENSE NEED
   Projet - Project - Projekt

    INDUSTEEL France
  Site  : Le Creusot 56 RUE CLEMENCEAU 71200 LE CREUSOT

   Produit - Product - Erzeugnis Plate(s)
   Commande / Poste - Internal order - Werksbestellung 1329050 / 000010
   Bordereau de livraison - Delivery note - Lieferungsdokument 

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Unité - Unit - HB

Position - Position - Lage

Dureté  - Pied Rive
Gauche

Hardness - Bottom edge left

Dureté  - Tête Rive
Droite

Hardness - Top edge right

 Mini -  - 477 477

 Relevé - Actual - Ist 514 514

 Maxi -  - 534 534

Produit - Product - Erzeugnis  267971020

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL-DTL-46100E + AMDT 4

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Unité - Unit - HB

Position - Position - Lage

Dureté  - Pied Rive
Gauche

Hardness - Bottom edge left

Dureté  - Tête Rive
Droite

Hardness - Top edge right

 Mini -  - 477 477

 Relevé - Actual - Ist 514 514

 Maxi -  - 534 534

Produit - Product - Erzeugnis  267971021

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL-DTL-46100E + AMDT 4

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Unité - Unit - HB

Position - Position - Lage

Dureté  - Pied Rive
Gauche

Hardness - Bottom edge left

Dureté  - Tête Rive
Droite

Hardness - Top edge right

 Mini -  - 477 477

 Relevé - Actual - Ist 514 514

 Maxi -  - 534 534

Produit - Product - Erzeugnis  267971022

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL-DTL-46100E + AMDT 4

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

 Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.
 We hereby certify that the above mentioned products are complying with the order requirements.
 Wir bestätigen hiermit, dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellungvorschriften entsprechen.

 JEREMY GOMEZ
 03/01/2022
 Gestionnaire Commande
 Mill inspector
 Werksbeauftragte



   CERTIFICAT DE RECEPTION 3.1 / EN 10204:2004
Inspection Certificate 3.1 / EN 10204:2004
Prüfbescheinigung 3.1 / EN 10204:2004

   Numéro de document
Document number
Bescheinigungnummer

 Rev  00

2022-300033 

 Page
 Sheet
 Seite

013
/

055

   Client - Purchaser - Besteller ARCELORMITTAL DSTC FZE
   Référence client - Purchase order - Kaufauftrag PO20010261 - NO EXPORT LICENSE NEED
   Projet - Project - Projekt

    INDUSTEEL France
  Site  : Le Creusot 56 RUE CLEMENCEAU 71200 LE CREUSOT

   Produit - Product - Erzeugnis Plate(s)
   Commande / Poste - Internal order - Werksbestellung 1329050 / 000010
   Bordereau de livraison - Delivery note - Lieferungsdokument 

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Unité - Unit - HB

Position - Position - Lage

Dureté  - Pied Rive
Gauche

Hardness - Bottom edge left

Dureté  - Tête Rive
Droite

Hardness - Top edge right

 Mini -  - 477 477

 Relevé - Actual - Ist 514 514

 Maxi -  - 534 534

Produit - Product - Erzeugnis  267971023

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL-DTL-46100E + AMDT 4

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Unité - Unit - HB

Position - Position - Lage

Dureté  - Pied Rive
Gauche

Hardness - Bottom edge left

Dureté  - Tête Rive
Droite

Hardness - Top edge right

 Mini -  - 477 477

 Relevé - Actual - Ist 514 514

 Maxi -  - 534 534

Produit - Product - Erzeugnis  267971024

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL-DTL-46100E + AMDT 4

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Unité - Unit - HB

Position - Position - Lage

Dureté  - Pied Rive
Gauche

Hardness - Bottom edge left

Dureté  - Tête Rive
Droite

Hardness - Top edge right

 Mini -  - 477 477

 Relevé - Actual - Ist 514 514

 Maxi -  - 534 534

Produit - Product - Erzeugnis  267971025

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL-DTL-46100E + AMDT 4

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

 Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.
 We hereby certify that the above mentioned products are complying with the order requirements.
 Wir bestätigen hiermit, dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellungvorschriften entsprechen.

 JEREMY GOMEZ
 03/01/2022
 Gestionnaire Commande
 Mill inspector
 Werksbeauftragte



   CERTIFICAT DE RECEPTION 3.1 / EN 10204:2004
Inspection Certificate 3.1 / EN 10204:2004
Prüfbescheinigung 3.1 / EN 10204:2004

   Numéro de document
Document number
Bescheinigungnummer

 Rev  00

2022-300033 

 Page
 Sheet
 Seite
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055

   Client - Purchaser - Besteller ARCELORMITTAL DSTC FZE
   Référence client - Purchase order - Kaufauftrag PO20010261 - NO EXPORT LICENSE NEED
   Projet - Project - Projekt

    INDUSTEEL France
  Site  : Le Creusot 56 RUE CLEMENCEAU 71200 LE CREUSOT

   Produit - Product - Erzeugnis Plate(s)
   Commande / Poste - Internal order - Werksbestellung 1329050 / 000010
   Bordereau de livraison - Delivery note - Lieferungsdokument 

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Unité - Unit - HB

Position - Position - Lage

Dureté  - Pied Rive
Gauche

Hardness - Bottom edge left

Dureté  - Tête Rive
Droite

Hardness - Top edge right

 Mini -  - 477 477

 Relevé - Actual - Ist 514 514

 Maxi -  - 534 534

Produit - Product - Erzeugnis  267971026

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL-DTL-46100E + AMDT 4

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Unité - Unit - HB

Position - Position - Lage

Dureté  - Pied Rive
Gauche

Hardness - Bottom edge left

Dureté  - Tête Rive
Droite

Hardness - Top edge right

 Mini -  - 477 477

 Relevé - Actual - Ist 514 514

 Maxi -  - 534 534

Produit - Product - Erzeugnis  267971027

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL-DTL-46100E + AMDT 4

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Unité - Unit - HB

Position - Position - Lage

Dureté  - Pied Rive
Gauche

Hardness - Bottom edge left

Dureté  - Tête Rive
Droite

Hardness - Top edge right

 Mini -  - 477 477

 Relevé - Actual - Ist 514 514

 Maxi -  - 534 534

Produit - Product - Erzeugnis  267971028

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL-DTL-46100E + AMDT 4

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

 Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.
 We hereby certify that the above mentioned products are complying with the order requirements.
 Wir bestätigen hiermit, dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellungvorschriften entsprechen.

 JEREMY GOMEZ
 03/01/2022
 Gestionnaire Commande
 Mill inspector
 Werksbeauftragte



   CERTIFICAT DE RECEPTION 3.1 / EN 10204:2004
Inspection Certificate 3.1 / EN 10204:2004
Prüfbescheinigung 3.1 / EN 10204:2004

   Numéro de document
Document number
Bescheinigungnummer

 Rev  00

2022-300033 

 Page
 Sheet
 Seite
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055

   Client - Purchaser - Besteller ARCELORMITTAL DSTC FZE
   Référence client - Purchase order - Kaufauftrag PO20010261 - NO EXPORT LICENSE NEED
   Projet - Project - Projekt

    INDUSTEEL France
  Site  : Le Creusot 56 RUE CLEMENCEAU 71200 LE CREUSOT

   Produit - Product - Erzeugnis Plate(s)
   Commande / Poste - Internal order - Werksbestellung 1329050 / 000010
   Bordereau de livraison - Delivery note - Lieferungsdokument 

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Unité - Unit - HB

Position - Position - Lage

Dureté  - Pied Rive
Gauche

Hardness - Bottom edge left

Dureté  - Tête Rive
Droite

Hardness - Top edge right

 Mini -  - 477 477

 Relevé - Actual - Ist 514 514

 Maxi -  - 534 534

Produit - Product - Erzeugnis  267971029

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL-DTL-46100E + AMDT 4

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Unité - Unit - HB

Position - Position - Lage

Dureté  - Pied Rive
Gauche

Hardness - Bottom edge left

Dureté  - Tête Rive
Droite

Hardness - Top edge right

 Mini -  - 477 477

 Relevé - Actual - Ist 514 514

 Maxi -  - 534 534

Produit - Product - Erzeugnis  267971030

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL-DTL-46100E + AMDT 4

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Unité - Unit - HB

Position - Position - Lage

Dureté  - Pied Rive
Gauche

Hardness - Bottom edge left

Dureté  - Tête Rive
Droite

Hardness - Top edge right

 Mini -  - 477 477

 Relevé - Actual - Ist 514 514

 Maxi -  - 534 534

Produit - Product - Erzeugnis  267971031

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL-DTL-46100E + AMDT 4

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

 Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.
 We hereby certify that the above mentioned products are complying with the order requirements.
 Wir bestätigen hiermit, dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellungvorschriften entsprechen.

 JEREMY GOMEZ
 03/01/2022
 Gestionnaire Commande
 Mill inspector
 Werksbeauftragte



   CERTIFICAT DE RECEPTION 3.1 / EN 10204:2004
Inspection Certificate 3.1 / EN 10204:2004
Prüfbescheinigung 3.1 / EN 10204:2004

   Numéro de document
Document number
Bescheinigungnummer

 Rev  00

2022-300033 

 Page
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   Client - Purchaser - Besteller ARCELORMITTAL DSTC FZE
   Référence client - Purchase order - Kaufauftrag PO20010261 - NO EXPORT LICENSE NEED
   Projet - Project - Projekt

    INDUSTEEL France
  Site  : Le Creusot 56 RUE CLEMENCEAU 71200 LE CREUSOT

   Produit - Product - Erzeugnis Plate(s)
   Commande / Poste - Internal order - Werksbestellung 1329050 / 000010
   Bordereau de livraison - Delivery note - Lieferungsdokument 

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Unité - Unit - HB

Position - Position - Lage

Dureté  - Pied Rive
Gauche

Hardness - Bottom edge left

Dureté  - Tête Rive
Droite

Hardness - Top edge right

 Mini -  - 477 477

 Relevé - Actual - Ist 514 514

 Maxi -  - 534 534

Produit - Product - Erzeugnis  267971032

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL-DTL-46100E + AMDT 4

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Unité - Unit - HB

Position - Position - Lage

Dureté  - Pied Rive
Gauche

Hardness - Bottom edge left

Dureté  - Tête Rive
Droite

Hardness - Top edge right

 Mini -  - 477 477

 Relevé - Actual - Ist 514 514

 Maxi -  - 534 534

Produit - Product - Erzeugnis  267971033

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL-DTL-46100E + AMDT 4

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Unité - Unit - HB

Position - Position - Lage

Dureté  - Pied Rive
Gauche

Hardness - Bottom edge left

Dureté  - Tête Rive
Droite

Hardness - Top edge right

 Mini -  - 477 477

 Relevé - Actual - Ist 514 514

 Maxi -  - 534 534

 #102 - DIMENSIONNEL - DIMENSIONAL CHECK - MASSKONTROLLE

 Cahier des charges Longueur - Specification Length -  

 Cahier des charges Largeur - Specification Width - 

 Cahier des charges Epaisseur - Specification Thickness - 

EN 10029
EN 10029
SPECIF.CLIENT/CUSTOMER SPECIF.

 Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.
 We hereby certify that the above mentioned products are complying with the order requirements.
 Wir bestätigen hiermit, dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellungvorschriften entsprechen.

 JEREMY GOMEZ
 03/01/2022
 Gestionnaire Commande
 Mill inspector
 Werksbeauftragte



   CERTIFICAT DE RECEPTION 3.1 / EN 10204:2004
Inspection Certificate 3.1 / EN 10204:2004
Prüfbescheinigung 3.1 / EN 10204:2004

   Numéro de document
Document number
Bescheinigungnummer

 Rev  00

2022-300033 

 Page
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   Client - Purchaser - Besteller ARCELORMITTAL DSTC FZE
   Référence client - Purchase order - Kaufauftrag PO20010261 - NO EXPORT LICENSE NEED
   Projet - Project - Projekt

    INDUSTEEL France
  Site  : Le Creusot 56 RUE CLEMENCEAU 71200 LE CREUSOT

   Produit - Product - Erzeugnis Plate(s)
   Commande / Poste - Internal order - Werksbestellung 1329050 / 000010
   Bordereau de livraison - Delivery note - Lieferungsdokument 

Produit - Product - Erzeugnis  267971001

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Longueur - Length - Länge A C

mm

 Mini -  - 3000

 Relevé - Actual - Ist-wert 3014 3014

 Maxi -  - 3020

 Largeur - Width - Breite B D

mm

 Mini -  - 1500

 Relevé - Actual - Ist-wert 1516 1516

 Maxi -  - 1520

 Diagonale - Diagonal - Diagonale E F

mm

 Ecart maxi - Max gap - Maximaler abstand

 Relevé - Actual - Ist-wert 3372 3373

 Epaisseurs - Thicknesses - Dicken Mini Maxi

mm mm

 Mini imposé - Min required - Mindeste anforderung 6.50 6.50

 Relevé - Actual - Ist-wert 6.50 6.60

 Maxi imposé - Max required - Maximale anforderung 7.30 7.30

Produit - Product - Erzeugnis  267971002

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Longueur - Length - Länge A C

mm

 Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.
 We hereby certify that the above mentioned products are complying with the order requirements.
 Wir bestätigen hiermit, dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellungvorschriften entsprechen.

 JEREMY GOMEZ
 03/01/2022
 Gestionnaire Commande
 Mill inspector
 Werksbeauftragte



   CERTIFICAT DE RECEPTION 3.1 / EN 10204:2004
Inspection Certificate 3.1 / EN 10204:2004
Prüfbescheinigung 3.1 / EN 10204:2004

   Numéro de document
Document number
Bescheinigungnummer

 Rev  00

2022-300033 

 Page
 Sheet
 Seite

018
/

055

   Client - Purchaser - Besteller ARCELORMITTAL DSTC FZE
   Référence client - Purchase order - Kaufauftrag PO20010261 - NO EXPORT LICENSE NEED
   Projet - Project - Projekt

    INDUSTEEL France
  Site  : Le Creusot 56 RUE CLEMENCEAU 71200 LE CREUSOT

   Produit - Product - Erzeugnis Plate(s)
   Commande / Poste - Internal order - Werksbestellung 1329050 / 000010
   Bordereau de livraison - Delivery note - Lieferungsdokument 

 Mini -  - 3000

 Relevé - Actual - Ist-wert 3014 3014

 Maxi -  - 3020

 Largeur - Width - Breite B D

mm

 Mini -  - 1500

 Relevé - Actual - Ist-wert 1516 1516

 Maxi -  - 1520

 Diagonale - Diagonal - Diagonale E F

mm

 Ecart maxi - Max gap - Maximaler abstand

 Relevé - Actual - Ist-wert 3372 3373

 Epaisseurs - Thicknesses - Dicken Mini Maxi

mm mm

 Mini imposé - Min required - Mindeste anforderung 6.50 6.50

 Relevé - Actual - Ist-wert 6.50 6.60

 Maxi imposé - Max required - Maximale anforderung 7.30 7.30

Produit - Product - Erzeugnis  267971003

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Longueur - Length - Länge A C

mm

 Mini -  - 3000

 Relevé - Actual - Ist-wert 3014 3014

 Maxi -  - 3020

 Largeur - Width - Breite B D

mm

 Mini -  - 1500

 Relevé - Actual - Ist-wert 1516 1516

 Maxi -  - 1520

 Diagonale - Diagonal - Diagonale E F

mm

 Ecart maxi - Max gap - Maximaler abstand

 Relevé - Actual - Ist-wert 3372 3373

 Epaisseurs - Thicknesses - Dicken Mini Maxi

mm mm

 Mini imposé - Min required - Mindeste anforderung 6.50 6.50

 Relevé - Actual - Ist-wert 6.50 6.60

 Maxi imposé - Max required - Maximale anforderung 7.30 7.30

Produit - Product - Erzeugnis  267971004

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

 Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.
 We hereby certify that the above mentioned products are complying with the order requirements.
 Wir bestätigen hiermit, dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellungvorschriften entsprechen.

 JEREMY GOMEZ
 03/01/2022
 Gestionnaire Commande
 Mill inspector
 Werksbeauftragte



   CERTIFICAT DE RECEPTION 3.1 / EN 10204:2004
Inspection Certificate 3.1 / EN 10204:2004
Prüfbescheinigung 3.1 / EN 10204:2004

   Numéro de document
Document number
Bescheinigungnummer

 Rev  00

2022-300033 

 Page
 Sheet
 Seite
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/

055

   Client - Purchaser - Besteller ARCELORMITTAL DSTC FZE
   Référence client - Purchase order - Kaufauftrag PO20010261 - NO EXPORT LICENSE NEED
   Projet - Project - Projekt

    INDUSTEEL France
  Site  : Le Creusot 56 RUE CLEMENCEAU 71200 LE CREUSOT

   Produit - Product - Erzeugnis Plate(s)
   Commande / Poste - Internal order - Werksbestellung 1329050 / 000010
   Bordereau de livraison - Delivery note - Lieferungsdokument 

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Longueur - Length - Länge A C

mm

 Mini -  - 3000

 Relevé - Actual - Ist-wert 3014 3014

 Maxi -  - 3020

 Largeur - Width - Breite B D

mm

 Mini -  - 1500

 Relevé - Actual - Ist-wert 1516 1516

 Maxi -  - 1520

 Diagonale - Diagonal - Diagonale E F

mm

 Ecart maxi - Max gap - Maximaler abstand

 Relevé - Actual - Ist-wert 3372 3373

 Epaisseurs - Thicknesses - Dicken Mini Maxi

mm mm

 Mini imposé - Min required - Mindeste anforderung 6.50 6.50

 Relevé - Actual - Ist-wert 6.50 6.60

 Maxi imposé - Max required - Maximale anforderung 7.30 7.30

Produit - Product - Erzeugnis  267971005

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Longueur - Length - Länge A C

mm

 Mini -  - 3000

 Relevé - Actual - Ist-wert 3014 3014

 Maxi -  - 3020

 Largeur - Width - Breite B D

mm

 Mini -  - 1500

 Relevé - Actual - Ist-wert 1516 1516

 Maxi -  - 1520

 Diagonale - Diagonal - Diagonale E F

mm

 Ecart maxi - Max gap - Maximaler abstand

 Relevé - Actual - Ist-wert 3372 3373

 Epaisseurs - Thicknesses - Dicken Mini Maxi

mm mm

 Mini imposé - Min required - Mindeste anforderung 6.50 6.50

 Relevé - Actual - Ist-wert 6.50 6.60

 Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.
 We hereby certify that the above mentioned products are complying with the order requirements.
 Wir bestätigen hiermit, dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellungvorschriften entsprechen.

 JEREMY GOMEZ
 03/01/2022
 Gestionnaire Commande
 Mill inspector
 Werksbeauftragte



   CERTIFICAT DE RECEPTION 3.1 / EN 10204:2004
Inspection Certificate 3.1 / EN 10204:2004
Prüfbescheinigung 3.1 / EN 10204:2004

   Numéro de document
Document number
Bescheinigungnummer

 Rev  00

2022-300033 

 Page
 Sheet
 Seite

020
/

055

   Client - Purchaser - Besteller ARCELORMITTAL DSTC FZE
   Référence client - Purchase order - Kaufauftrag PO20010261 - NO EXPORT LICENSE NEED
   Projet - Project - Projekt

    INDUSTEEL France
  Site  : Le Creusot 56 RUE CLEMENCEAU 71200 LE CREUSOT

   Produit - Product - Erzeugnis Plate(s)
   Commande / Poste - Internal order - Werksbestellung 1329050 / 000010
   Bordereau de livraison - Delivery note - Lieferungsdokument 

 Maxi imposé - Max required - Maximale anforderung 7.30 7.30

Produit - Product - Erzeugnis  267971006

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Longueur - Length - Länge A C

mm

 Mini -  - 3000

 Relevé - Actual - Ist-wert 3014 3014

 Maxi -  - 3020

 Largeur - Width - Breite B D

mm

 Mini -  - 1500

 Relevé - Actual - Ist-wert 1516 1516

 Maxi -  - 1520

 Diagonale - Diagonal - Diagonale E F

mm

 Ecart maxi - Max gap - Maximaler abstand

 Relevé - Actual - Ist-wert 3372 3373

 Epaisseurs - Thicknesses - Dicken Mini Maxi

mm mm

 Mini imposé - Min required - Mindeste anforderung 6.50 6.50

 Relevé - Actual - Ist-wert 6.50 6.60

 Maxi imposé - Max required - Maximale anforderung 7.30 7.30

Produit - Product - Erzeugnis  267971007

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Longueur - Length - Länge A C

mm

 Mini -  - 3000

 Relevé - Actual - Ist-wert 3014 3014

 Maxi -  - 3020

 Largeur - Width - Breite B D

mm

 Mini -  - 1500

 Relevé - Actual - Ist-wert 1516 1516

 Maxi -  - 1520

 Diagonale - Diagonal - Diagonale E F

mm

 Ecart maxi - Max gap - Maximaler abstand

 Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.
 We hereby certify that the above mentioned products are complying with the order requirements.
 Wir bestätigen hiermit, dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellungvorschriften entsprechen.

 JEREMY GOMEZ
 03/01/2022
 Gestionnaire Commande
 Mill inspector
 Werksbeauftragte



   CERTIFICAT DE RECEPTION 3.1 / EN 10204:2004
Inspection Certificate 3.1 / EN 10204:2004
Prüfbescheinigung 3.1 / EN 10204:2004

   Numéro de document
Document number
Bescheinigungnummer

 Rev  00

2022-300033 

 Page
 Sheet
 Seite
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055

   Client - Purchaser - Besteller ARCELORMITTAL DSTC FZE
   Référence client - Purchase order - Kaufauftrag PO20010261 - NO EXPORT LICENSE NEED
   Projet - Project - Projekt

    INDUSTEEL France
  Site  : Le Creusot 56 RUE CLEMENCEAU 71200 LE CREUSOT

   Produit - Product - Erzeugnis Plate(s)
   Commande / Poste - Internal order - Werksbestellung 1329050 / 000010
   Bordereau de livraison - Delivery note - Lieferungsdokument 

 Relevé - Actual - Ist-wert 3372 3373

 Epaisseurs - Thicknesses - Dicken Mini Maxi

mm mm

 Mini imposé - Min required - Mindeste anforderung 6.50 6.50

 Relevé - Actual - Ist-wert 6.50 6.60

 Maxi imposé - Max required - Maximale anforderung 7.30 7.30

Produit - Product - Erzeugnis  267971008

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Longueur - Length - Länge A C

mm

 Mini -  - 3000

 Relevé - Actual - Ist-wert 3014 3014

 Maxi -  - 3020

 Largeur - Width - Breite B D

mm

 Mini -  - 1500

 Relevé - Actual - Ist-wert 1516 1516

 Maxi -  - 1520

 Diagonale - Diagonal - Diagonale E F

mm

 Ecart maxi - Max gap - Maximaler abstand

 Relevé - Actual - Ist-wert 3372 3373

 Epaisseurs - Thicknesses - Dicken Mini Maxi

mm mm

 Mini imposé - Min required - Mindeste anforderung 6.50 6.50

 Relevé - Actual - Ist-wert 6.50 6.60

 Maxi imposé - Max required - Maximale anforderung 7.30 7.30

Produit - Product - Erzeugnis  267971009

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Longueur - Length - Länge A C

mm

 Mini -  - 3000

 Relevé - Actual - Ist-wert 3014 3014

 Maxi -  - 3020

 Largeur - Width - Breite B D

mm

 Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.
 We hereby certify that the above mentioned products are complying with the order requirements.
 Wir bestätigen hiermit, dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellungvorschriften entsprechen.

 JEREMY GOMEZ
 03/01/2022
 Gestionnaire Commande
 Mill inspector
 Werksbeauftragte



   CERTIFICAT DE RECEPTION 3.1 / EN 10204:2004
Inspection Certificate 3.1 / EN 10204:2004
Prüfbescheinigung 3.1 / EN 10204:2004

   Numéro de document
Document number
Bescheinigungnummer

 Rev  00

2022-300033 

 Page
 Sheet
 Seite
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055

   Client - Purchaser - Besteller ARCELORMITTAL DSTC FZE
   Référence client - Purchase order - Kaufauftrag PO20010261 - NO EXPORT LICENSE NEED
   Projet - Project - Projekt

    INDUSTEEL France
  Site  : Le Creusot 56 RUE CLEMENCEAU 71200 LE CREUSOT

   Produit - Product - Erzeugnis Plate(s)
   Commande / Poste - Internal order - Werksbestellung 1329050 / 000010
   Bordereau de livraison - Delivery note - Lieferungsdokument 

 Mini -  - 1500

 Relevé - Actual - Ist-wert 1516 1516

 Maxi -  - 1520

 Diagonale - Diagonal - Diagonale E F

mm

 Ecart maxi - Max gap - Maximaler abstand

 Relevé - Actual - Ist-wert 3372 3373

 Epaisseurs - Thicknesses - Dicken Mini Maxi

mm mm

 Mini imposé - Min required - Mindeste anforderung 6.50 6.50

 Relevé - Actual - Ist-wert 6.50 6.60

 Maxi imposé - Max required - Maximale anforderung 7.30 7.30

Produit - Product - Erzeugnis  267971010

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Longueur - Length - Länge A C

mm

 Mini -  - 3000

 Relevé - Actual - Ist-wert 3014 3014

 Maxi -  - 3020

 Largeur - Width - Breite B D

mm

 Mini -  - 1500

 Relevé - Actual - Ist-wert 1516 1516

 Maxi -  - 1520

 Diagonale - Diagonal - Diagonale E F

mm

 Ecart maxi - Max gap - Maximaler abstand

 Relevé - Actual - Ist-wert 3372 3373

 Epaisseurs - Thicknesses - Dicken Mini Maxi

mm mm

 Mini imposé - Min required - Mindeste anforderung 6.50 6.50

 Relevé - Actual - Ist-wert 6.50 6.60

 Maxi imposé - Max required - Maximale anforderung 7.30 7.30

Produit - Product - Erzeugnis  267971011

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Longueur - Length - Länge A C

mm

 Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.
 We hereby certify that the above mentioned products are complying with the order requirements.
 Wir bestätigen hiermit, dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellungvorschriften entsprechen.

 JEREMY GOMEZ
 03/01/2022
 Gestionnaire Commande
 Mill inspector
 Werksbeauftragte



   CERTIFICAT DE RECEPTION 3.1 / EN 10204:2004
Inspection Certificate 3.1 / EN 10204:2004
Prüfbescheinigung 3.1 / EN 10204:2004

   Numéro de document
Document number
Bescheinigungnummer

 Rev  00

2022-300033 

 Page
 Sheet
 Seite
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055

   Client - Purchaser - Besteller ARCELORMITTAL DSTC FZE
   Référence client - Purchase order - Kaufauftrag PO20010261 - NO EXPORT LICENSE NEED
   Projet - Project - Projekt

    INDUSTEEL France
  Site  : Le Creusot 56 RUE CLEMENCEAU 71200 LE CREUSOT

   Produit - Product - Erzeugnis Plate(s)
   Commande / Poste - Internal order - Werksbestellung 1329050 / 000010
   Bordereau de livraison - Delivery note - Lieferungsdokument 

 Mini -  - 3000

 Relevé - Actual - Ist-wert 3014 3014

 Maxi -  - 3020

 Largeur - Width - Breite B D

mm

 Mini -  - 1500

 Relevé - Actual - Ist-wert 1516 1516

 Maxi -  - 1520

 Diagonale - Diagonal - Diagonale E F

mm

 Ecart maxi - Max gap - Maximaler abstand

 Relevé - Actual - Ist-wert 3372 3373

 Epaisseurs - Thicknesses - Dicken Mini Maxi

mm mm

 Mini imposé - Min required - Mindeste anforderung 6.50 6.50

 Relevé - Actual - Ist-wert 6.50 6.60

 Maxi imposé - Max required - Maximale anforderung 7.30 7.30

Produit - Product - Erzeugnis  267971012

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Longueur - Length - Länge A C

mm

 Mini -  - 3000

 Relevé - Actual - Ist-wert 3014 3014

 Maxi -  - 3020

 Largeur - Width - Breite B D

mm

 Mini -  - 1500

 Relevé - Actual - Ist-wert 1516 1516

 Maxi -  - 1520

 Diagonale - Diagonal - Diagonale E F

mm

 Ecart maxi - Max gap - Maximaler abstand

 Relevé - Actual - Ist-wert 3372 3373

 Epaisseurs - Thicknesses - Dicken Mini Maxi

mm mm

 Mini imposé - Min required - Mindeste anforderung 6.50 6.50

 Relevé - Actual - Ist-wert 6.50 6.60

 Maxi imposé - Max required - Maximale anforderung 7.30 7.30

Produit - Product - Erzeugnis  267971013

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

 Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.
 We hereby certify that the above mentioned products are complying with the order requirements.
 Wir bestätigen hiermit, dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellungvorschriften entsprechen.

 JEREMY GOMEZ
 03/01/2022
 Gestionnaire Commande
 Mill inspector
 Werksbeauftragte



   CERTIFICAT DE RECEPTION 3.1 / EN 10204:2004
Inspection Certificate 3.1 / EN 10204:2004
Prüfbescheinigung 3.1 / EN 10204:2004

   Numéro de document
Document number
Bescheinigungnummer

 Rev  00

2022-300033 

 Page
 Sheet
 Seite
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   Client - Purchaser - Besteller ARCELORMITTAL DSTC FZE
   Référence client - Purchase order - Kaufauftrag PO20010261 - NO EXPORT LICENSE NEED
   Projet - Project - Projekt

    INDUSTEEL France
  Site  : Le Creusot 56 RUE CLEMENCEAU 71200 LE CREUSOT

   Produit - Product - Erzeugnis Plate(s)
   Commande / Poste - Internal order - Werksbestellung 1329050 / 000010
   Bordereau de livraison - Delivery note - Lieferungsdokument 

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Longueur - Length - Länge A C

mm

 Mini -  - 3000

 Relevé - Actual - Ist-wert 3014 3014

 Maxi -  - 3020

 Largeur - Width - Breite B D

mm

 Mini -  - 1500

 Relevé - Actual - Ist-wert 1516 1516

 Maxi -  - 1520

 Diagonale - Diagonal - Diagonale E F

mm

 Ecart maxi - Max gap - Maximaler abstand

 Relevé - Actual - Ist-wert 3372 3373

 Epaisseurs - Thicknesses - Dicken Mini Maxi

mm mm

 Mini imposé - Min required - Mindeste anforderung 6.50 6.50

 Relevé - Actual - Ist-wert 6.50 6.60

 Maxi imposé - Max required - Maximale anforderung 7.30 7.30

Produit - Product - Erzeugnis  267971014

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Longueur - Length - Länge A C

mm

 Mini -  - 3000

 Relevé - Actual - Ist-wert 3014 3014

 Maxi -  - 3020

 Largeur - Width - Breite B D

mm

 Mini -  - 1500

 Relevé - Actual - Ist-wert 1516 1516

 Maxi -  - 1520

 Diagonale - Diagonal - Diagonale E F

mm

 Ecart maxi - Max gap - Maximaler abstand

 Relevé - Actual - Ist-wert 3372 3373

 Epaisseurs - Thicknesses - Dicken Mini Maxi

mm mm

 Mini imposé - Min required - Mindeste anforderung 6.50 6.50

 Relevé - Actual - Ist-wert 6.50 6.60

 Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.
 We hereby certify that the above mentioned products are complying with the order requirements.
 Wir bestätigen hiermit, dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellungvorschriften entsprechen.

 JEREMY GOMEZ
 03/01/2022
 Gestionnaire Commande
 Mill inspector
 Werksbeauftragte



   CERTIFICAT DE RECEPTION 3.1 / EN 10204:2004
Inspection Certificate 3.1 / EN 10204:2004
Prüfbescheinigung 3.1 / EN 10204:2004

   Numéro de document
Document number
Bescheinigungnummer

 Rev  00

2022-300033 

 Page
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 Seite
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   Client - Purchaser - Besteller ARCELORMITTAL DSTC FZE
   Référence client - Purchase order - Kaufauftrag PO20010261 - NO EXPORT LICENSE NEED
   Projet - Project - Projekt

    INDUSTEEL France
  Site  : Le Creusot 56 RUE CLEMENCEAU 71200 LE CREUSOT

   Produit - Product - Erzeugnis Plate(s)
   Commande / Poste - Internal order - Werksbestellung 1329050 / 000010
   Bordereau de livraison - Delivery note - Lieferungsdokument 

 Maxi imposé - Max required - Maximale anforderung 7.30 7.30

Produit - Product - Erzeugnis  267971015

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Longueur - Length - Länge A C

mm

 Mini -  - 3000

 Relevé - Actual - Ist-wert 3014 3014

 Maxi -  - 3020

 Largeur - Width - Breite B D

mm

 Mini -  - 1500

 Relevé - Actual - Ist-wert 1516 1516

 Maxi -  - 1520

 Diagonale - Diagonal - Diagonale E F

mm

 Ecart maxi - Max gap - Maximaler abstand

 Relevé - Actual - Ist-wert 3372 3373

 Epaisseurs - Thicknesses - Dicken Mini Maxi

mm mm

 Mini imposé - Min required - Mindeste anforderung 6.50 6.50

 Relevé - Actual - Ist-wert 6.50 6.60

 Maxi imposé - Max required - Maximale anforderung 7.30 7.30

Produit - Product - Erzeugnis  267971016

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Longueur - Length - Länge A C

mm

 Mini -  - 3000

 Relevé - Actual - Ist-wert 3014 3014

 Maxi -  - 3020

 Largeur - Width - Breite B D

mm

 Mini -  - 1500

 Relevé - Actual - Ist-wert 1516 1516

 Maxi -  - 1520

 Diagonale - Diagonal - Diagonale E F

mm

 Ecart maxi - Max gap - Maximaler abstand

 Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.
 We hereby certify that the above mentioned products are complying with the order requirements.
 Wir bestätigen hiermit, dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellungvorschriften entsprechen.

 JEREMY GOMEZ
 03/01/2022
 Gestionnaire Commande
 Mill inspector
 Werksbeauftragte



   CERTIFICAT DE RECEPTION 3.1 / EN 10204:2004
Inspection Certificate 3.1 / EN 10204:2004
Prüfbescheinigung 3.1 / EN 10204:2004

   Numéro de document
Document number
Bescheinigungnummer

 Rev  00

2022-300033 

 Page
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   Client - Purchaser - Besteller ARCELORMITTAL DSTC FZE
   Référence client - Purchase order - Kaufauftrag PO20010261 - NO EXPORT LICENSE NEED
   Projet - Project - Projekt

    INDUSTEEL France
  Site  : Le Creusot 56 RUE CLEMENCEAU 71200 LE CREUSOT

   Produit - Product - Erzeugnis Plate(s)
   Commande / Poste - Internal order - Werksbestellung 1329050 / 000010
   Bordereau de livraison - Delivery note - Lieferungsdokument 

 Relevé - Actual - Ist-wert 3372 3373

 Epaisseurs - Thicknesses - Dicken Mini Maxi

mm mm

 Mini imposé - Min required - Mindeste anforderung 6.50 6.50

 Relevé - Actual - Ist-wert 6.50 6.60

 Maxi imposé - Max required - Maximale anforderung 7.30 7.30

Produit - Product - Erzeugnis  267971017

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Longueur - Length - Länge A C

mm

 Mini -  - 3000

 Relevé - Actual - Ist-wert 3014 3014

 Maxi -  - 3020

 Largeur - Width - Breite B D

mm

 Mini -  - 1500

 Relevé - Actual - Ist-wert 1515 1515

 Maxi -  - 1520

 Diagonale - Diagonal - Diagonale E F

mm

 Ecart maxi - Max gap - Maximaler abstand

 Relevé - Actual - Ist-wert 3373 3374

 Epaisseurs - Thicknesses - Dicken Mini Maxi

mm mm

 Mini imposé - Min required - Mindeste anforderung 6.50 6.50

 Relevé - Actual - Ist-wert 6.50 6.60

 Maxi imposé - Max required - Maximale anforderung 7.30 7.30

Produit - Product - Erzeugnis  267971018

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Longueur - Length - Länge A C

mm

 Mini -  - 3000

 Relevé - Actual - Ist-wert 3014 3014

 Maxi -  - 3020

 Largeur - Width - Breite B D

mm

 Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.
 We hereby certify that the above mentioned products are complying with the order requirements.
 Wir bestätigen hiermit, dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellungvorschriften entsprechen.

 JEREMY GOMEZ
 03/01/2022
 Gestionnaire Commande
 Mill inspector
 Werksbeauftragte



   CERTIFICAT DE RECEPTION 3.1 / EN 10204:2004
Inspection Certificate 3.1 / EN 10204:2004
Prüfbescheinigung 3.1 / EN 10204:2004

   Numéro de document
Document number
Bescheinigungnummer

 Rev  00

2022-300033 

 Page
 Sheet
 Seite

027
/

055

   Client - Purchaser - Besteller ARCELORMITTAL DSTC FZE
   Référence client - Purchase order - Kaufauftrag PO20010261 - NO EXPORT LICENSE NEED
   Projet - Project - Projekt

    INDUSTEEL France
  Site  : Le Creusot 56 RUE CLEMENCEAU 71200 LE CREUSOT

   Produit - Product - Erzeugnis Plate(s)
   Commande / Poste - Internal order - Werksbestellung 1329050 / 000010
   Bordereau de livraison - Delivery note - Lieferungsdokument 

 Mini -  - 1500

 Relevé - Actual - Ist-wert 1515 1515

 Maxi -  - 1520

 Diagonale - Diagonal - Diagonale E F

mm

 Ecart maxi - Max gap - Maximaler abstand

 Relevé - Actual - Ist-wert 3373 3374

 Epaisseurs - Thicknesses - Dicken Mini Maxi

mm mm

 Mini imposé - Min required - Mindeste anforderung 6.50 6.50

 Relevé - Actual - Ist-wert 6.50 6.60

 Maxi imposé - Max required - Maximale anforderung 7.30 7.30

Produit - Product - Erzeugnis  267971019

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Longueur - Length - Länge A C

mm

 Mini -  - 3000

 Relevé - Actual - Ist-wert 3014 3014

 Maxi -  - 3020

 Largeur - Width - Breite B D

mm

 Mini -  - 1500

 Relevé - Actual - Ist-wert 1515 1515

 Maxi -  - 1520

 Diagonale - Diagonal - Diagonale E F

mm

 Ecart maxi - Max gap - Maximaler abstand

 Relevé - Actual - Ist-wert 3373 3374

 Epaisseurs - Thicknesses - Dicken Mini Maxi

mm mm

 Mini imposé - Min required - Mindeste anforderung 6.50 6.50

 Relevé - Actual - Ist-wert 6.50 6.60

 Maxi imposé - Max required - Maximale anforderung 7.30 7.30

Produit - Product - Erzeugnis  267971020

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Longueur - Length - Länge A C

mm

 Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.
 We hereby certify that the above mentioned products are complying with the order requirements.
 Wir bestätigen hiermit, dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellungvorschriften entsprechen.

 JEREMY GOMEZ
 03/01/2022
 Gestionnaire Commande
 Mill inspector
 Werksbeauftragte



   CERTIFICAT DE RECEPTION 3.1 / EN 10204:2004
Inspection Certificate 3.1 / EN 10204:2004
Prüfbescheinigung 3.1 / EN 10204:2004

   Numéro de document
Document number
Bescheinigungnummer

 Rev  00

2022-300033 

 Page
 Sheet
 Seite

028
/

055

   Client - Purchaser - Besteller ARCELORMITTAL DSTC FZE
   Référence client - Purchase order - Kaufauftrag PO20010261 - NO EXPORT LICENSE NEED
   Projet - Project - Projekt

    INDUSTEEL France
  Site  : Le Creusot 56 RUE CLEMENCEAU 71200 LE CREUSOT

   Produit - Product - Erzeugnis Plate(s)
   Commande / Poste - Internal order - Werksbestellung 1329050 / 000010
   Bordereau de livraison - Delivery note - Lieferungsdokument 

 Mini -  - 3000

 Relevé - Actual - Ist-wert 3014 3014

 Maxi -  - 3020

 Largeur - Width - Breite B D

mm

 Mini -  - 1500

 Relevé - Actual - Ist-wert 1515 1515

 Maxi -  - 1520

 Diagonale - Diagonal - Diagonale E F

mm

 Ecart maxi - Max gap - Maximaler abstand

 Relevé - Actual - Ist-wert 3373 3374

 Epaisseurs - Thicknesses - Dicken Mini Maxi

mm mm

 Mini imposé - Min required - Mindeste anforderung 6.50 6.50

 Relevé - Actual - Ist-wert 6.50 6.60

 Maxi imposé - Max required - Maximale anforderung 7.30 7.30

Produit - Product - Erzeugnis  267971021

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Longueur - Length - Länge A C

mm

 Mini -  - 3000

 Relevé - Actual - Ist-wert 3014 3014

 Maxi -  - 3020

 Largeur - Width - Breite B D

mm

 Mini -  - 1500

 Relevé - Actual - Ist-wert 1515 1515

 Maxi -  - 1520

 Diagonale - Diagonal - Diagonale E F

mm

 Ecart maxi - Max gap - Maximaler abstand

 Relevé - Actual - Ist-wert 3373 3374

 Epaisseurs - Thicknesses - Dicken Mini Maxi

mm mm

 Mini imposé - Min required - Mindeste anforderung 6.50 6.50

 Relevé - Actual - Ist-wert 6.50 6.60

 Maxi imposé - Max required - Maximale anforderung 7.30 7.30

Produit - Product - Erzeugnis  267971022

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

 Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.
 We hereby certify that the above mentioned products are complying with the order requirements.
 Wir bestätigen hiermit, dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellungvorschriften entsprechen.

 JEREMY GOMEZ
 03/01/2022
 Gestionnaire Commande
 Mill inspector
 Werksbeauftragte



   CERTIFICAT DE RECEPTION 3.1 / EN 10204:2004
Inspection Certificate 3.1 / EN 10204:2004
Prüfbescheinigung 3.1 / EN 10204:2004

   Numéro de document
Document number
Bescheinigungnummer

 Rev  00

2022-300033 

 Page
 Sheet
 Seite

029
/

055

   Client - Purchaser - Besteller ARCELORMITTAL DSTC FZE
   Référence client - Purchase order - Kaufauftrag PO20010261 - NO EXPORT LICENSE NEED
   Projet - Project - Projekt

    INDUSTEEL France
  Site  : Le Creusot 56 RUE CLEMENCEAU 71200 LE CREUSOT

   Produit - Product - Erzeugnis Plate(s)
   Commande / Poste - Internal order - Werksbestellung 1329050 / 000010
   Bordereau de livraison - Delivery note - Lieferungsdokument 

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Longueur - Length - Länge A C

mm

 Mini -  - 3000

 Relevé - Actual - Ist-wert 3014 3014

 Maxi -  - 3020

 Largeur - Width - Breite B D

mm

 Mini -  - 1500

 Relevé - Actual - Ist-wert 1515 1515

 Maxi -  - 1520

 Diagonale - Diagonal - Diagonale E F

mm

 Ecart maxi - Max gap - Maximaler abstand

 Relevé - Actual - Ist-wert 3373 3374

 Epaisseurs - Thicknesses - Dicken Mini Maxi

mm mm

 Mini imposé - Min required - Mindeste anforderung 6.50 6.50

 Relevé - Actual - Ist-wert 6.50 6.60

 Maxi imposé - Max required - Maximale anforderung 7.30 7.30

Produit - Product - Erzeugnis  267971023

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Longueur - Length - Länge A C

mm

 Mini -  - 3000

 Relevé - Actual - Ist-wert 3014 3014

 Maxi -  - 3020

 Largeur - Width - Breite B D

mm

 Mini -  - 1500

 Relevé - Actual - Ist-wert 1515 1515

 Maxi -  - 1520

 Diagonale - Diagonal - Diagonale E F

mm

 Ecart maxi - Max gap - Maximaler abstand

 Relevé - Actual - Ist-wert 3373 3374

 Epaisseurs - Thicknesses - Dicken Mini Maxi

mm mm

 Mini imposé - Min required - Mindeste anforderung 6.50 6.50

 Relevé - Actual - Ist-wert 6.50 6.60

 Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.
 We hereby certify that the above mentioned products are complying with the order requirements.
 Wir bestätigen hiermit, dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellungvorschriften entsprechen.

 JEREMY GOMEZ
 03/01/2022
 Gestionnaire Commande
 Mill inspector
 Werksbeauftragte



   CERTIFICAT DE RECEPTION 3.1 / EN 10204:2004
Inspection Certificate 3.1 / EN 10204:2004
Prüfbescheinigung 3.1 / EN 10204:2004

   Numéro de document
Document number
Bescheinigungnummer

 Rev  00

2022-300033 

 Page
 Sheet
 Seite

030
/

055

   Client - Purchaser - Besteller ARCELORMITTAL DSTC FZE
   Référence client - Purchase order - Kaufauftrag PO20010261 - NO EXPORT LICENSE NEED
   Projet - Project - Projekt

    INDUSTEEL France
  Site  : Le Creusot 56 RUE CLEMENCEAU 71200 LE CREUSOT

   Produit - Product - Erzeugnis Plate(s)
   Commande / Poste - Internal order - Werksbestellung 1329050 / 000010
   Bordereau de livraison - Delivery note - Lieferungsdokument 

 Maxi imposé - Max required - Maximale anforderung 7.30 7.30

Produit - Product - Erzeugnis  267971024

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Longueur - Length - Länge A C

mm

 Mini -  - 3000

 Relevé - Actual - Ist-wert 3014 3014

 Maxi -  - 3020

 Largeur - Width - Breite B D

mm

 Mini -  - 1500

 Relevé - Actual - Ist-wert 1515 1515

 Maxi -  - 1520

 Diagonale - Diagonal - Diagonale E F

mm

 Ecart maxi - Max gap - Maximaler abstand

 Relevé - Actual - Ist-wert 3373 3374

 Epaisseurs - Thicknesses - Dicken Mini Maxi

mm mm

 Mini imposé - Min required - Mindeste anforderung 6.50 6.50

 Relevé - Actual - Ist-wert 6.50 6.60

 Maxi imposé - Max required - Maximale anforderung 7.30 7.30

Produit - Product - Erzeugnis  267971025

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Longueur - Length - Länge A C

mm

 Mini -  - 3000

 Relevé - Actual - Ist-wert 3014 3014

 Maxi -  - 3020

 Largeur - Width - Breite B D

mm

 Mini -  - 1500

 Relevé - Actual - Ist-wert 1515 1515

 Maxi -  - 1520

 Diagonale - Diagonal - Diagonale E F

mm

 Ecart maxi - Max gap - Maximaler abstand

 Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.
 We hereby certify that the above mentioned products are complying with the order requirements.
 Wir bestätigen hiermit, dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellungvorschriften entsprechen.

 JEREMY GOMEZ
 03/01/2022
 Gestionnaire Commande
 Mill inspector
 Werksbeauftragte



   CERTIFICAT DE RECEPTION 3.1 / EN 10204:2004
Inspection Certificate 3.1 / EN 10204:2004
Prüfbescheinigung 3.1 / EN 10204:2004

   Numéro de document
Document number
Bescheinigungnummer

 Rev  00

2022-300033 

 Page
 Sheet
 Seite
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/

055

   Client - Purchaser - Besteller ARCELORMITTAL DSTC FZE
   Référence client - Purchase order - Kaufauftrag PO20010261 - NO EXPORT LICENSE NEED
   Projet - Project - Projekt

    INDUSTEEL France
  Site  : Le Creusot 56 RUE CLEMENCEAU 71200 LE CREUSOT

   Produit - Product - Erzeugnis Plate(s)
   Commande / Poste - Internal order - Werksbestellung 1329050 / 000010
   Bordereau de livraison - Delivery note - Lieferungsdokument 

 Relevé - Actual - Ist-wert 3373 3374

 Epaisseurs - Thicknesses - Dicken Mini Maxi

mm mm

 Mini imposé - Min required - Mindeste anforderung 6.50 6.50

 Relevé - Actual - Ist-wert 6.50 6.60

 Maxi imposé - Max required - Maximale anforderung 7.30 7.30

Produit - Product - Erzeugnis  267971026

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Longueur - Length - Länge A C

mm

 Mini -  - 3000

 Relevé - Actual - Ist-wert 3014 3014

 Maxi -  - 3020

 Largeur - Width - Breite B D

mm

 Mini -  - 1500

 Relevé - Actual - Ist-wert 1515 1515

 Maxi -  - 1520

 Diagonale - Diagonal - Diagonale E F

mm

 Ecart maxi - Max gap - Maximaler abstand

 Relevé - Actual - Ist-wert 3373 3374

 Epaisseurs - Thicknesses - Dicken Mini Maxi

mm mm

 Mini imposé - Min required - Mindeste anforderung 6.50 6.50

 Relevé - Actual - Ist-wert 6.50 6.60

 Maxi imposé - Max required - Maximale anforderung 7.30 7.30

Produit - Product - Erzeugnis  267971027

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Longueur - Length - Länge A C

mm

 Mini -  - 3000

 Relevé - Actual - Ist-wert 3014 3014

 Maxi -  - 3020

 Largeur - Width - Breite B D

mm

 Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.
 We hereby certify that the above mentioned products are complying with the order requirements.
 Wir bestätigen hiermit, dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellungvorschriften entsprechen.

 JEREMY GOMEZ
 03/01/2022
 Gestionnaire Commande
 Mill inspector
 Werksbeauftragte



   CERTIFICAT DE RECEPTION 3.1 / EN 10204:2004
Inspection Certificate 3.1 / EN 10204:2004
Prüfbescheinigung 3.1 / EN 10204:2004

   Numéro de document
Document number
Bescheinigungnummer

 Rev  00

2022-300033 

 Page
 Sheet
 Seite

032
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055

   Client - Purchaser - Besteller ARCELORMITTAL DSTC FZE
   Référence client - Purchase order - Kaufauftrag PO20010261 - NO EXPORT LICENSE NEED
   Projet - Project - Projekt

    INDUSTEEL France
  Site  : Le Creusot 56 RUE CLEMENCEAU 71200 LE CREUSOT

   Produit - Product - Erzeugnis Plate(s)
   Commande / Poste - Internal order - Werksbestellung 1329050 / 000010
   Bordereau de livraison - Delivery note - Lieferungsdokument 

 Mini -  - 1500

 Relevé - Actual - Ist-wert 1515 1515

 Maxi -  - 1520

 Diagonale - Diagonal - Diagonale E F

mm

 Ecart maxi - Max gap - Maximaler abstand

 Relevé - Actual - Ist-wert 3373 3374

 Epaisseurs - Thicknesses - Dicken Mini Maxi

mm mm

 Mini imposé - Min required - Mindeste anforderung 6.50 6.50

 Relevé - Actual - Ist-wert 6.50 6.60

 Maxi imposé - Max required - Maximale anforderung 7.30 7.30

Produit - Product - Erzeugnis  267971028

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Longueur - Length - Länge A C

mm

 Mini -  - 3000

 Relevé - Actual - Ist-wert 3014 3014

 Maxi -  - 3020

 Largeur - Width - Breite B D

mm

 Mini -  - 1500

 Relevé - Actual - Ist-wert 1515 1515

 Maxi -  - 1520

 Diagonale - Diagonal - Diagonale E F

mm

 Ecart maxi - Max gap - Maximaler abstand

 Relevé - Actual - Ist-wert 3373 3374

 Epaisseurs - Thicknesses - Dicken Mini Maxi

mm mm

 Mini imposé - Min required - Mindeste anforderung 6.50 6.50

 Relevé - Actual - Ist-wert 6.50 6.60

 Maxi imposé - Max required - Maximale anforderung 7.30 7.30

Produit - Product - Erzeugnis  267971029

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Longueur - Length - Länge A C

mm

 Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.
 We hereby certify that the above mentioned products are complying with the order requirements.
 Wir bestätigen hiermit, dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellungvorschriften entsprechen.

 JEREMY GOMEZ
 03/01/2022
 Gestionnaire Commande
 Mill inspector
 Werksbeauftragte



   CERTIFICAT DE RECEPTION 3.1 / EN 10204:2004
Inspection Certificate 3.1 / EN 10204:2004
Prüfbescheinigung 3.1 / EN 10204:2004

   Numéro de document
Document number
Bescheinigungnummer

 Rev  00

2022-300033 

 Page
 Sheet
 Seite
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055

   Client - Purchaser - Besteller ARCELORMITTAL DSTC FZE
   Référence client - Purchase order - Kaufauftrag PO20010261 - NO EXPORT LICENSE NEED
   Projet - Project - Projekt

    INDUSTEEL France
  Site  : Le Creusot 56 RUE CLEMENCEAU 71200 LE CREUSOT

   Produit - Product - Erzeugnis Plate(s)
   Commande / Poste - Internal order - Werksbestellung 1329050 / 000010
   Bordereau de livraison - Delivery note - Lieferungsdokument 

 Mini -  - 3000

 Relevé - Actual - Ist-wert 3014 3014

 Maxi -  - 3020

 Largeur - Width - Breite B D

mm

 Mini -  - 1500

 Relevé - Actual - Ist-wert 1515 1515

 Maxi -  - 1520

 Diagonale - Diagonal - Diagonale E F

mm

 Ecart maxi - Max gap - Maximaler abstand

 Relevé - Actual - Ist-wert 3373 3374

 Epaisseurs - Thicknesses - Dicken Mini Maxi

mm mm

 Mini imposé - Min required - Mindeste anforderung 6.50 6.50

 Relevé - Actual - Ist-wert 6.50 6.60

 Maxi imposé - Max required - Maximale anforderung 7.30 7.30

Produit - Product - Erzeugnis  267971030

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Longueur - Length - Länge A C

mm

 Mini -  - 3000

 Relevé - Actual - Ist-wert 3014 3014

 Maxi -  - 3020

 Largeur - Width - Breite B D

mm

 Mini -  - 1500

 Relevé - Actual - Ist-wert 1515 1515

 Maxi -  - 1520

 Diagonale - Diagonal - Diagonale E F

mm

 Ecart maxi - Max gap - Maximaler abstand

 Relevé - Actual - Ist-wert 3373 3374

 Epaisseurs - Thicknesses - Dicken Mini Maxi

mm mm

 Mini imposé - Min required - Mindeste anforderung 6.50 6.50

 Relevé - Actual - Ist-wert 6.50 6.60

 Maxi imposé - Max required - Maximale anforderung 7.30 7.30

Produit - Product - Erzeugnis  267971031

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

 Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.
 We hereby certify that the above mentioned products are complying with the order requirements.
 Wir bestätigen hiermit, dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellungvorschriften entsprechen.

 JEREMY GOMEZ
 03/01/2022
 Gestionnaire Commande
 Mill inspector
 Werksbeauftragte



   CERTIFICAT DE RECEPTION 3.1 / EN 10204:2004
Inspection Certificate 3.1 / EN 10204:2004
Prüfbescheinigung 3.1 / EN 10204:2004

   Numéro de document
Document number
Bescheinigungnummer

 Rev  00

2022-300033 

 Page
 Sheet
 Seite

034
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055

   Client - Purchaser - Besteller ARCELORMITTAL DSTC FZE
   Référence client - Purchase order - Kaufauftrag PO20010261 - NO EXPORT LICENSE NEED
   Projet - Project - Projekt

    INDUSTEEL France
  Site  : Le Creusot 56 RUE CLEMENCEAU 71200 LE CREUSOT

   Produit - Product - Erzeugnis Plate(s)
   Commande / Poste - Internal order - Werksbestellung 1329050 / 000010
   Bordereau de livraison - Delivery note - Lieferungsdokument 

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Longueur - Length - Länge A C

mm

 Mini -  - 3000

 Relevé - Actual - Ist-wert 3014 3014

 Maxi -  - 3020

 Largeur - Width - Breite B D

mm

 Mini -  - 1500

 Relevé - Actual - Ist-wert 1515 1515

 Maxi -  - 1520

 Diagonale - Diagonal - Diagonale E F

mm

 Ecart maxi - Max gap - Maximaler abstand

 Relevé - Actual - Ist-wert 3373 3374

 Epaisseurs - Thicknesses - Dicken Mini Maxi

mm mm

 Mini imposé - Min required - Mindeste anforderung 6.50 6.50

 Relevé - Actual - Ist-wert 6.50 6.60

 Maxi imposé - Max required - Maximale anforderung 7.30 7.30

Produit - Product - Erzeugnis  267971032

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Longueur - Length - Länge A C

mm

 Mini -  - 3000

 Relevé - Actual - Ist-wert 3014 3014

 Maxi -  - 3020

 Largeur - Width - Breite B D

mm

 Mini -  - 1500

 Relevé - Actual - Ist-wert 1515 1515

 Maxi -  - 1520

 Diagonale - Diagonal - Diagonale E F

mm

 Ecart maxi - Max gap - Maximaler abstand

 Relevé - Actual - Ist-wert 3373 3374

 Epaisseurs - Thicknesses - Dicken Mini Maxi

mm mm

 Mini imposé - Min required - Mindeste anforderung 6.50 6.50

 Relevé - Actual - Ist-wert 6.50 6.60

 Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.
 We hereby certify that the above mentioned products are complying with the order requirements.
 Wir bestätigen hiermit, dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellungvorschriften entsprechen.

 JEREMY GOMEZ
 03/01/2022
 Gestionnaire Commande
 Mill inspector
 Werksbeauftragte



   CERTIFICAT DE RECEPTION 3.1 / EN 10204:2004
Inspection Certificate 3.1 / EN 10204:2004
Prüfbescheinigung 3.1 / EN 10204:2004

   Numéro de document
Document number
Bescheinigungnummer

 Rev  00

2022-300033 

 Page
 Sheet
 Seite
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055

   Client - Purchaser - Besteller ARCELORMITTAL DSTC FZE
   Référence client - Purchase order - Kaufauftrag PO20010261 - NO EXPORT LICENSE NEED
   Projet - Project - Projekt

    INDUSTEEL France
  Site  : Le Creusot 56 RUE CLEMENCEAU 71200 LE CREUSOT

   Produit - Product - Erzeugnis Plate(s)
   Commande / Poste - Internal order - Werksbestellung 1329050 / 000010
   Bordereau de livraison - Delivery note - Lieferungsdokument 

 Maxi imposé - Max required - Maximale anforderung 7.30 7.30

Produit - Product - Erzeugnis  267971033

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften  

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Longueur - Length - Länge A C

mm

 Mini -  - 3000

 Relevé - Actual - Ist-wert 3014 3014

 Maxi -  - 3020

 Largeur - Width - Breite B D

mm

 Mini -  - 1500

 Relevé - Actual - Ist-wert 1515 1515

 Maxi -  - 1520

 Diagonale - Diagonal - Diagonale E F

mm

 Ecart maxi - Max gap - Maximaler abstand

 Relevé - Actual - Ist-wert 3373 3374

 Epaisseurs - Thicknesses - Dicken Mini Maxi

mm mm

 Mini imposé - Min required - Mindeste anforderung 6.50 6.50

 Relevé - Actual - Ist-wert 6.50 6.60

 Maxi imposé - Max required - Maximale anforderung 7.30 7.30

 Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.
 We hereby certify that the above mentioned products are complying with the order requirements.
 Wir bestätigen hiermit, dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellungvorschriften entsprechen.

 JEREMY GOMEZ
 03/01/2022
 Gestionnaire Commande
 Mill inspector
 Werksbeauftragte



   CERTIFICAT DE RECEPTION 3.1 / EN 10204:2004
Inspection Certificate 3.1 / EN 10204:2004
Prüfbescheinigung 3.1 / EN 10204:2004

   Numéro de document
Document number
Bescheinigungnummer

 Rev  00

2022-300033 

 Page
 Sheet
 Seite
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/

055

   Client - Purchaser - Besteller ARCELORMITTAL DSTC FZE
   Référence client - Purchase order - Kaufauftrag PO20010261 - NO EXPORT LICENSE NEED
   Projet - Project - Projekt

    INDUSTEEL France
  Site  : Le Creusot 56 RUE CLEMENCEAU 71200 LE CREUSOT

   Produit - Product - Erzeugnis Plate(s)
   Commande / Poste - Internal order - Werksbestellung 1329050 / 000010
   Bordereau de livraison - Delivery note - Lieferungsdokument 

 #111 - VISUEL-ETAT DE SURFACE - VISUAL EXAMINATION-SURFACE CONDITION - SICHTPRÜFUNG-OBERFLÄCHENZUSTAND

 Face - Face - Stirnseite 2 faces

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL-DTL-46100E + AMDT 4
 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften 

 Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.
 We hereby certify that the above mentioned products are complying with the order requirements.
 Wir bestätigen hiermit, dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellungvorschriften entsprechen.

 JEREMY GOMEZ
 03/01/2022
 Gestionnaire Commande
 Mill inspector
 Werksbeauftragte



   CERTIFICAT DE RECEPTION 3.1 / EN 10204:2004
Inspection Certificate 3.1 / EN 10204:2004
Prüfbescheinigung 3.1 / EN 10204:2004

   Numéro de document
Document number
Bescheinigungnummer

 Rev  00

2022-300033 

 Page
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 Seite
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   Client - Purchaser - Besteller ARCELORMITTAL DSTC FZE
   Référence client - Purchase order - Kaufauftrag PO20010261 - NO EXPORT LICENSE NEED
   Projet - Project - Projekt

    INDUSTEEL France
  Site  : Le Creusot 56 RUE CLEMENCEAU 71200 LE CREUSOT

   Produit - Product - Erzeugnis Plate(s)
   Commande / Poste - Internal order - Werksbestellung 1329050 / 000010
   Bordereau de livraison - Delivery note - Lieferungsdokument 

 #172 - PLANEITE - FLATNESS - EBENHEIT

Produit - Product - Erzeugnis  267971001

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL DTL 46100E

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften

DUCRET Cyril
23/12/2021

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung sur la largeur - on the width - auf der breite

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 Total   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

5.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 1.50 mm   

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung dans toutes les directions - within all directions - in allen richtungen

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 1 m rule   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

3.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 2.00 mm   

Produit - Product - Erzeugnis  267971002

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL DTL 46100E

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften

DUCRET Cyril
23/12/2021

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung sur la largeur - on the width - auf der breite

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 Total   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

5.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 1.50 mm   

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung dans toutes les directions - within all directions - in allen richtungen

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 1 m rule   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

3.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 2.00 mm   

Produit - Product - Erzeugnis  267971003

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL DTL 46100E

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften

DUCRET Cyril
23/12/2021

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung sur la largeur - on the width - auf der breite

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 Total   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

5.00 mm   

 Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.
 We hereby certify that the above mentioned products are complying with the order requirements.
 Wir bestätigen hiermit, dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellungvorschriften entsprechen.

 JEREMY GOMEZ
 03/01/2022
 Gestionnaire Commande
 Mill inspector
 Werksbeauftragte



   CERTIFICAT DE RECEPTION 3.1 / EN 10204:2004
Inspection Certificate 3.1 / EN 10204:2004
Prüfbescheinigung 3.1 / EN 10204:2004

   Numéro de document
Document number
Bescheinigungnummer

 Rev  00

2022-300033 
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   Client - Purchaser - Besteller ARCELORMITTAL DSTC FZE
   Référence client - Purchase order - Kaufauftrag PO20010261 - NO EXPORT LICENSE NEED
   Projet - Project - Projekt

    INDUSTEEL France
  Site  : Le Creusot 56 RUE CLEMENCEAU 71200 LE CREUSOT

   Produit - Product - Erzeugnis Plate(s)
   Commande / Poste - Internal order - Werksbestellung 1329050 / 000010
   Bordereau de livraison - Delivery note - Lieferungsdokument 

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 1.50 mm   

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung dans toutes les directions - within all directions - in allen richtungen

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 1 m rule   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

3.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 2.00 mm   

Produit - Product - Erzeugnis  267971004

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL DTL 46100E

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften

DUCRET Cyril
23/12/2021

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung sur la largeur - on the width - auf der breite

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 Total   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

5.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 1.50 mm   

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung dans toutes les directions - within all directions - in allen richtungen

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 1 m rule   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

3.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 2.00 mm   

Produit - Product - Erzeugnis  267971005

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL DTL 46100E

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften

DUCRET Cyril
23/12/2021

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung sur la largeur - on the width - auf der breite

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 Total   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

5.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 1.50 mm   

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung dans toutes les directions - within all directions - in allen richtungen

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 1 m rule   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

3.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 2.00 mm   

Produit - Product - Erzeugnis  267971006

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL DTL 46100E

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften

 Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.
 We hereby certify that the above mentioned products are complying with the order requirements.
 Wir bestätigen hiermit, dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellungvorschriften entsprechen.

 JEREMY GOMEZ
 03/01/2022
 Gestionnaire Commande
 Mill inspector
 Werksbeauftragte



   CERTIFICAT DE RECEPTION 3.1 / EN 10204:2004
Inspection Certificate 3.1 / EN 10204:2004
Prüfbescheinigung 3.1 / EN 10204:2004

   Numéro de document
Document number
Bescheinigungnummer

 Rev  00

2022-300033 

 Page
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   Client - Purchaser - Besteller ARCELORMITTAL DSTC FZE
   Référence client - Purchase order - Kaufauftrag PO20010261 - NO EXPORT LICENSE NEED
   Projet - Project - Projekt

    INDUSTEEL France
  Site  : Le Creusot 56 RUE CLEMENCEAU 71200 LE CREUSOT

   Produit - Product - Erzeugnis Plate(s)
   Commande / Poste - Internal order - Werksbestellung 1329050 / 000010
   Bordereau de livraison - Delivery note - Lieferungsdokument 

DUCRET Cyril
23/12/2021

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung sur la largeur - on the width - auf der breite

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 Total   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

5.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 1.50 mm   

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung dans toutes les directions - within all directions - in allen richtungen

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 1 m rule   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

3.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 2.00 mm   

Produit - Product - Erzeugnis  267971007

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL DTL 46100E

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften

DUCRET Cyril
23/12/2021

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung sur la largeur - on the width - auf der breite

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 Total   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

5.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 1.50 mm   

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung dans toutes les directions - within all directions - in allen richtungen

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 1 m rule   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

3.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 2.00 mm   

Produit - Product - Erzeugnis  267971008

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL DTL 46100E

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften

DUCRET Cyril
23/12/2021

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung sur la largeur - on the width - auf der breite

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 Total   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

5.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 1.50 mm   

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung dans toutes les directions - within all directions - in allen richtungen

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 1 m rule   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

3.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 2.00 mm   

 Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.
 We hereby certify that the above mentioned products are complying with the order requirements.
 Wir bestätigen hiermit, dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellungvorschriften entsprechen.

 JEREMY GOMEZ
 03/01/2022
 Gestionnaire Commande
 Mill inspector
 Werksbeauftragte



   CERTIFICAT DE RECEPTION 3.1 / EN 10204:2004
Inspection Certificate 3.1 / EN 10204:2004
Prüfbescheinigung 3.1 / EN 10204:2004

   Numéro de document
Document number
Bescheinigungnummer

 Rev  00

2022-300033 

 Page
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   Client - Purchaser - Besteller ARCELORMITTAL DSTC FZE
   Référence client - Purchase order - Kaufauftrag PO20010261 - NO EXPORT LICENSE NEED
   Projet - Project - Projekt

    INDUSTEEL France
  Site  : Le Creusot 56 RUE CLEMENCEAU 71200 LE CREUSOT

   Produit - Product - Erzeugnis Plate(s)
   Commande / Poste - Internal order - Werksbestellung 1329050 / 000010
   Bordereau de livraison - Delivery note - Lieferungsdokument 

Produit - Product - Erzeugnis  267971009

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL DTL 46100E

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften

DUCRET Cyril
23/12/2021

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung sur la largeur - on the width - auf der breite

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 Total   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

5.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 1.50 mm   

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung dans toutes les directions - within all directions - in allen richtungen

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 1 m rule   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

3.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 2.00 mm   

Produit - Product - Erzeugnis  267971010

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL DTL 46100E

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften

DUCRET Cyril
23/12/2021

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung sur la largeur - on the width - auf der breite

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 Total   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

5.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 1.50 mm   

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung dans toutes les directions - within all directions - in allen richtungen

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 1 m rule   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

3.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 2.00 mm   

Produit - Product - Erzeugnis  267971011

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL DTL 46100E

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften

DUCRET Cyril
23/12/2021

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung sur la largeur - on the width - auf der breite

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 Total   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

5.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 1.50 mm   

 Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.
 We hereby certify that the above mentioned products are complying with the order requirements.
 Wir bestätigen hiermit, dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellungvorschriften entsprechen.

 JEREMY GOMEZ
 03/01/2022
 Gestionnaire Commande
 Mill inspector
 Werksbeauftragte



   CERTIFICAT DE RECEPTION 3.1 / EN 10204:2004
Inspection Certificate 3.1 / EN 10204:2004
Prüfbescheinigung 3.1 / EN 10204:2004

   Numéro de document
Document number
Bescheinigungnummer

 Rev  00

2022-300033 
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   Client - Purchaser - Besteller ARCELORMITTAL DSTC FZE
   Référence client - Purchase order - Kaufauftrag PO20010261 - NO EXPORT LICENSE NEED
   Projet - Project - Projekt

    INDUSTEEL France
  Site  : Le Creusot 56 RUE CLEMENCEAU 71200 LE CREUSOT

   Produit - Product - Erzeugnis Plate(s)
   Commande / Poste - Internal order - Werksbestellung 1329050 / 000010
   Bordereau de livraison - Delivery note - Lieferungsdokument 

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung dans toutes les directions - within all directions - in allen richtungen

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 1 m rule   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

3.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 2.00 mm   

Produit - Product - Erzeugnis  267971012

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL DTL 46100E

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften

DUCRET Cyril
23/12/2021

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung sur la largeur - on the width - auf der breite

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 Total   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

5.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 1.50 mm   

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung dans toutes les directions - within all directions - in allen richtungen

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 1 m rule   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

3.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 2.00 mm   

Produit - Product - Erzeugnis  267971013

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL DTL 46100E

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften

DUCRET Cyril
23/12/2021

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung sur la largeur - on the width - auf der breite

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 Total   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

5.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 1.50 mm   

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung dans toutes les directions - within all directions - in allen richtungen

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 1 m rule   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

3.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 2.00 mm   

Produit - Product - Erzeugnis  267971014

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL DTL 46100E

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.
 We hereby certify that the above mentioned products are complying with the order requirements.
 Wir bestätigen hiermit, dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellungvorschriften entsprechen.

 JEREMY GOMEZ
 03/01/2022
 Gestionnaire Commande
 Mill inspector
 Werksbeauftragte



   CERTIFICAT DE RECEPTION 3.1 / EN 10204:2004
Inspection Certificate 3.1 / EN 10204:2004
Prüfbescheinigung 3.1 / EN 10204:2004

   Numéro de document
Document number
Bescheinigungnummer

 Rev  00

2022-300033 
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   Client - Purchaser - Besteller ARCELORMITTAL DSTC FZE
   Référence client - Purchase order - Kaufauftrag PO20010261 - NO EXPORT LICENSE NEED
   Projet - Project - Projekt

    INDUSTEEL France
  Site  : Le Creusot 56 RUE CLEMENCEAU 71200 LE CREUSOT

   Produit - Product - Erzeugnis Plate(s)
   Commande / Poste - Internal order - Werksbestellung 1329050 / 000010
   Bordereau de livraison - Delivery note - Lieferungsdokument 

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung sur la largeur - on the width - auf der breite

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 Total   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

5.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 1.50 mm   

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung dans toutes les directions - within all directions - in allen richtungen

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 1 m rule   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

3.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 2.00 mm   

Produit - Product - Erzeugnis  267971015

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL DTL 46100E

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften

DUCRET Cyril
23/12/2021

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung sur la largeur - on the width - auf der breite

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 Total   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

5.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 1.50 mm   

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung dans toutes les directions - within all directions - in allen richtungen

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 1 m rule   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

3.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 2.00 mm   

Produit - Product - Erzeugnis  267971016

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL DTL 46100E

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften

DUCRET Cyril
23/12/2021

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung sur la largeur - on the width - auf der breite

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 Total   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

5.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 1.50 mm   

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung dans toutes les directions - within all directions - in allen richtungen

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 1 m rule   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

3.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 2.00 mm   

Produit - Product - Erzeugnis  267971017

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL DTL 46100E

 Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.
 We hereby certify that the above mentioned products are complying with the order requirements.
 Wir bestätigen hiermit, dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellungvorschriften entsprechen.

 JEREMY GOMEZ
 03/01/2022
 Gestionnaire Commande
 Mill inspector
 Werksbeauftragte



   CERTIFICAT DE RECEPTION 3.1 / EN 10204:2004
Inspection Certificate 3.1 / EN 10204:2004
Prüfbescheinigung 3.1 / EN 10204:2004

   Numéro de document
Document number
Bescheinigungnummer
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   Client - Purchaser - Besteller ARCELORMITTAL DSTC FZE
   Référence client - Purchase order - Kaufauftrag PO20010261 - NO EXPORT LICENSE NEED
   Projet - Project - Projekt

    INDUSTEEL France
  Site  : Le Creusot 56 RUE CLEMENCEAU 71200 LE CREUSOT

   Produit - Product - Erzeugnis Plate(s)
   Commande / Poste - Internal order - Werksbestellung 1329050 / 000010
   Bordereau de livraison - Delivery note - Lieferungsdokument 

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften

DUCRET Cyril
23/12/2021

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung sur la largeur - on the width - auf der breite

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 Total   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

5.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 1.50 mm   

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung dans toutes les directions - within all directions - in allen richtungen

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 1 m rule   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

3.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 2.00 mm   

Produit - Product - Erzeugnis  267971018

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL DTL 46100E

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften

DUCRET Cyril
23/12/2021

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung sur la largeur - on the width - auf der breite

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 Total   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

5.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 1.50 mm   

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung dans toutes les directions - within all directions - in allen richtungen

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 1 m rule   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

3.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 2.00 mm   

Produit - Product - Erzeugnis  267971019

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL DTL 46100E

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften

DUCRET Cyril
23/12/2021

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung sur la largeur - on the width - auf der breite

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 Total   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

5.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 1.50 mm   

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung dans toutes les directions - within all directions - in allen richtungen

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 1 m rule   

 Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.
 We hereby certify that the above mentioned products are complying with the order requirements.
 Wir bestätigen hiermit, dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellungvorschriften entsprechen.

 JEREMY GOMEZ
 03/01/2022
 Gestionnaire Commande
 Mill inspector
 Werksbeauftragte



   CERTIFICAT DE RECEPTION 3.1 / EN 10204:2004
Inspection Certificate 3.1 / EN 10204:2004
Prüfbescheinigung 3.1 / EN 10204:2004

   Numéro de document
Document number
Bescheinigungnummer

 Rev  00

2022-300033 

 Page
 Sheet
 Seite
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   Client - Purchaser - Besteller ARCELORMITTAL DSTC FZE
   Référence client - Purchase order - Kaufauftrag PO20010261 - NO EXPORT LICENSE NEED
   Projet - Project - Projekt

    INDUSTEEL France
  Site  : Le Creusot 56 RUE CLEMENCEAU 71200 LE CREUSOT

   Produit - Product - Erzeugnis Plate(s)
   Commande / Poste - Internal order - Werksbestellung 1329050 / 000010
   Bordereau de livraison - Delivery note - Lieferungsdokument 

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

3.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 2.00 mm   

Produit - Product - Erzeugnis  267971020

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL DTL 46100E

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften

DUCRET Cyril
23/12/2021

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung sur la largeur - on the width - auf der breite

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 Total   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

5.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 1.50 mm   

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung dans toutes les directions - within all directions - in allen richtungen

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 1 m rule   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

3.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 2.00 mm   

Produit - Product - Erzeugnis  267971021

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL DTL 46100E

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften

DUCRET Cyril
23/12/2021

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung sur la largeur - on the width - auf der breite

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 Total   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

5.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 1.50 mm   

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung dans toutes les directions - within all directions - in allen richtungen

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 1 m rule   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

3.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 2.00 mm   

Produit - Product - Erzeugnis  267971022

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL DTL 46100E

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften

DUCRET Cyril
23/12/2021

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung sur la largeur - on the width - auf der breite

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 Total   

 Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.
 We hereby certify that the above mentioned products are complying with the order requirements.
 Wir bestätigen hiermit, dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellungvorschriften entsprechen.

 JEREMY GOMEZ
 03/01/2022
 Gestionnaire Commande
 Mill inspector
 Werksbeauftragte



   CERTIFICAT DE RECEPTION 3.1 / EN 10204:2004
Inspection Certificate 3.1 / EN 10204:2004
Prüfbescheinigung 3.1 / EN 10204:2004

   Numéro de document
Document number
Bescheinigungnummer

 Rev  00

2022-300033 

 Page
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   Client - Purchaser - Besteller ARCELORMITTAL DSTC FZE
   Référence client - Purchase order - Kaufauftrag PO20010261 - NO EXPORT LICENSE NEED
   Projet - Project - Projekt

    INDUSTEEL France
  Site  : Le Creusot 56 RUE CLEMENCEAU 71200 LE CREUSOT

   Produit - Product - Erzeugnis Plate(s)
   Commande / Poste - Internal order - Werksbestellung 1329050 / 000010
   Bordereau de livraison - Delivery note - Lieferungsdokument 

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

5.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 1.50 mm   

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung dans toutes les directions - within all directions - in allen richtungen

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 1 m rule   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

3.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 2.00 mm   

Produit - Product - Erzeugnis  267971023

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL DTL 46100E

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften

DUCRET Cyril
23/12/2021

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung sur la largeur - on the width - auf der breite

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 Total   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

5.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 1.50 mm   

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung dans toutes les directions - within all directions - in allen richtungen

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 1 m rule   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

3.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 2.00 mm   

Produit - Product - Erzeugnis  267971024

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL DTL 46100E

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften

DUCRET Cyril
23/12/2021

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung sur la largeur - on the width - auf der breite

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 Total   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

5.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 1.50 mm   

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung dans toutes les directions - within all directions - in allen richtungen

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 1 m rule   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

3.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 2.00 mm   

Produit - Product - Erzeugnis  267971025

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL DTL 46100E

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften

 Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.
 We hereby certify that the above mentioned products are complying with the order requirements.
 Wir bestätigen hiermit, dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellungvorschriften entsprechen.

 JEREMY GOMEZ
 03/01/2022
 Gestionnaire Commande
 Mill inspector
 Werksbeauftragte



   CERTIFICAT DE RECEPTION 3.1 / EN 10204:2004
Inspection Certificate 3.1 / EN 10204:2004
Prüfbescheinigung 3.1 / EN 10204:2004

   Numéro de document
Document number
Bescheinigungnummer

 Rev  00

2022-300033 

 Page
 Sheet
 Seite
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   Client - Purchaser - Besteller ARCELORMITTAL DSTC FZE
   Référence client - Purchase order - Kaufauftrag PO20010261 - NO EXPORT LICENSE NEED
   Projet - Project - Projekt

    INDUSTEEL France
  Site  : Le Creusot 56 RUE CLEMENCEAU 71200 LE CREUSOT

   Produit - Product - Erzeugnis Plate(s)
   Commande / Poste - Internal order - Werksbestellung 1329050 / 000010
   Bordereau de livraison - Delivery note - Lieferungsdokument 

DUCRET Cyril
23/12/2021

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung sur la largeur - on the width - auf der breite

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 Total   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

5.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 1.50 mm   

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung dans toutes les directions - within all directions - in allen richtungen

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 1 m rule   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

3.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 2.00 mm   

Produit - Product - Erzeugnis  267971026

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL DTL 46100E

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften

DUCRET Cyril
23/12/2021

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung sur la largeur - on the width - auf der breite

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 Total   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

5.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 1.50 mm   

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung dans toutes les directions - within all directions - in allen richtungen

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 1 m rule   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

3.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 2.00 mm   

Produit - Product - Erzeugnis  267971027

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL DTL 46100E

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften

DUCRET Cyril
23/12/2021

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung sur la largeur - on the width - auf der breite

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 Total   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

5.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 1.50 mm   

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung dans toutes les directions - within all directions - in allen richtungen

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 1 m rule   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

3.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 2.00 mm   

 Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.
 We hereby certify that the above mentioned products are complying with the order requirements.
 Wir bestätigen hiermit, dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellungvorschriften entsprechen.

 JEREMY GOMEZ
 03/01/2022
 Gestionnaire Commande
 Mill inspector
 Werksbeauftragte



   CERTIFICAT DE RECEPTION 3.1 / EN 10204:2004
Inspection Certificate 3.1 / EN 10204:2004
Prüfbescheinigung 3.1 / EN 10204:2004

   Numéro de document
Document number
Bescheinigungnummer

 Rev  00

2022-300033 

 Page
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   Client - Purchaser - Besteller ARCELORMITTAL DSTC FZE
   Référence client - Purchase order - Kaufauftrag PO20010261 - NO EXPORT LICENSE NEED
   Projet - Project - Projekt

    INDUSTEEL France
  Site  : Le Creusot 56 RUE CLEMENCEAU 71200 LE CREUSOT

   Produit - Product - Erzeugnis Plate(s)
   Commande / Poste - Internal order - Werksbestellung 1329050 / 000010
   Bordereau de livraison - Delivery note - Lieferungsdokument 

Produit - Product - Erzeugnis  267971028

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL DTL 46100E

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften

DUCRET Cyril
23/12/2021

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung sur la largeur - on the width - auf der breite

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 Total   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

5.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 1.50 mm   

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung dans toutes les directions - within all directions - in allen richtungen

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 1 m rule   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

3.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 2.00 mm   

Produit - Product - Erzeugnis  267971029

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL DTL 46100E

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften

DUCRET Cyril
23/12/2021

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung sur la largeur - on the width - auf der breite

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 Total   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

5.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 1.50 mm   

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung dans toutes les directions - within all directions - in allen richtungen

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 1 m rule   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

3.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 2.00 mm   

Produit - Product - Erzeugnis  267971030

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL DTL 46100E

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften

DUCRET Cyril
23/12/2021

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung sur la largeur - on the width - auf der breite

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 Total   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

5.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 1.50 mm   

 Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.
 We hereby certify that the above mentioned products are complying with the order requirements.
 Wir bestätigen hiermit, dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellungvorschriften entsprechen.

 JEREMY GOMEZ
 03/01/2022
 Gestionnaire Commande
 Mill inspector
 Werksbeauftragte



   CERTIFICAT DE RECEPTION 3.1 / EN 10204:2004
Inspection Certificate 3.1 / EN 10204:2004
Prüfbescheinigung 3.1 / EN 10204:2004

   Numéro de document
Document number
Bescheinigungnummer

 Rev  00

2022-300033 
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   Client - Purchaser - Besteller ARCELORMITTAL DSTC FZE
   Référence client - Purchase order - Kaufauftrag PO20010261 - NO EXPORT LICENSE NEED
   Projet - Project - Projekt

    INDUSTEEL France
  Site  : Le Creusot 56 RUE CLEMENCEAU 71200 LE CREUSOT

   Produit - Product - Erzeugnis Plate(s)
   Commande / Poste - Internal order - Werksbestellung 1329050 / 000010
   Bordereau de livraison - Delivery note - Lieferungsdokument 

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung dans toutes les directions - within all directions - in allen richtungen

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 1 m rule   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

3.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 2.00 mm   

Produit - Product - Erzeugnis  267971031

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL DTL 46100E

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften

DUCRET Cyril
23/12/2021

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung sur la largeur - on the width - auf der breite

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 Total   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

5.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 1.50 mm   

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung dans toutes les directions - within all directions - in allen richtungen

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 1 m rule   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

3.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 2.00 mm   

Produit - Product - Erzeugnis  267971032

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL DTL 46100E

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften

DUCRET Cyril
23/12/2021

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung sur la largeur - on the width - auf der breite

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 Total   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

5.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 1.50 mm   

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung dans toutes les directions - within all directions - in allen richtungen

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 1 m rule   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

3.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 2.00 mm   

Produit - Product - Erzeugnis  267971033

 Face - Face - Stirnseite Upper face

 Norme applicable 1 - Applicable standard 1 - MIL DTL 46100E

 Résultat du contrôle - Examination result - Prüfergebnis

Conforme aux spécifications précitées - Conforming to above specifications - Entspricht der vorgenannten vorschriften

DUCRET Cyril
23/12/2021

 Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.
 We hereby certify that the above mentioned products are complying with the order requirements.
 Wir bestätigen hiermit, dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellungvorschriften entsprechen.

 JEREMY GOMEZ
 03/01/2022
 Gestionnaire Commande
 Mill inspector
 Werksbeauftragte



   CERTIFICAT DE RECEPTION 3.1 / EN 10204:2004
Inspection Certificate 3.1 / EN 10204:2004
Prüfbescheinigung 3.1 / EN 10204:2004

   Numéro de document
Document number
Bescheinigungnummer

 Rev  00

2022-300033 
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   Client - Purchaser - Besteller ARCELORMITTAL DSTC FZE
   Référence client - Purchase order - Kaufauftrag PO20010261 - NO EXPORT LICENSE NEED
   Projet - Project - Projekt

    INDUSTEEL France
  Site  : Le Creusot 56 RUE CLEMENCEAU 71200 LE CREUSOT

   Produit - Product - Erzeugnis Plate(s)
   Commande / Poste - Internal order - Werksbestellung 1329050 / 000010
   Bordereau de livraison - Delivery note - Lieferungsdokument 

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung sur la largeur - on the width - auf der breite

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 Total   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

5.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 1.50 mm   

Sens de mesure - Direction of measurement - Messrichtung dans toutes les directions - within all directions - in allen richtungen

Méthode 1 - Method 1 - Verfahren 1 1 m rule   

Flèche Max - Straightness max deviation - Max

Geradheitsabweichung

3.00 mm   

Résultat 1 - Result 1 - Ergebnis 1 2.00 mm   

 Nous certifions que les produits ci-dessus sont conformes aux prescriptions de la commande.
 We hereby certify that the above mentioned products are complying with the order requirements.
 Wir bestätigen hiermit, dass die obengenannten Erzeugnisse den Bestellungvorschriften entsprechen.

 JEREMY GOMEZ
 03/01/2022
 Gestionnaire Commande
 Mill inspector
 Werksbeauftragte



   Projet - Project - Projekt

   CERTIFICAT DE RECEPTION 3.1 / EN 10204:2004
Inspection Certificate 3.1 / EN 10204:2004
Prüfbescheinigung 3.1 / EN 10204:2004

   Inspection Number : 

   Numéro de document
Document number
Bescheinigungnummer

 Rev  00

2022-300033 
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 Seite

050
/

055

   Client - Purchaser - Besteller ARCELORMITTAL DSTC FZE
   Référence client - Purchase order - Kaufauftrag PO20010261 - NO EXPORT LICENSE NEED

 ANNEXES - APPENDIX - ANLAGEN 248958T01 AN_0043005028_000060_248958T01_001

 JEREMY GOMEZ
 03/01/2022
 Gestionnaire Commande
 Mill inspector
 Werksbeauftragte



   Projet - Project - Projekt

   CERTIFICAT DE RECEPTION 3.1 / EN 10204:2004
Inspection Certificate 3.1 / EN 10204:2004
Prüfbescheinigung 3.1 / EN 10204:2004

   Inspection Number : 

   Numéro de document
Document number
Bescheinigungnummer

 Rev  00

2022-300033 
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   Client - Purchaser - Besteller ARCELORMITTAL DSTC FZE
   Référence client - Purchase order - Kaufauftrag PO20010261 - NO EXPORT LICENSE NEED

 ANNEXES - APPENDIX - ANLAGEN 248958T01 AN_0043005028_000060_248958T01_001

 JEREMY GOMEZ
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